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1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta darbības mērķi 

 
 
 

Institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas 
zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes 
ķīmijas un polimēru ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un 
konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un 
pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības 
virzieniem  
 
 

(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts" nolikums, 2.p., pieņemts 2007. gada 30. 

janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 
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2. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta  

galvenās funkcijas un uzdevumi 

Institūtam ir šādas funkcijas: 

• veikt fundamentālos pētījumus koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, 
polimēru ķīmijas un tehnoloģijas nozarēs; 

• veikt lietišķos pētījumus, lai nodrošinātu no koksnes, citas biomasas, to 
komponentiem un citiem atjaunojamo izejvielu resursiem iegūstamo produktu un to 
iegūšanas tehnoloģiju izstrādi; 

• atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi koksnes un citas biomasas 
racionālas izmantošanas politikas īstenošanai un Latvijas interešu un pozīcijas 
pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās un procesos; 

• atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā; 
• piedalīties un vadīt valsts un starptautiskos pētījumu projektus un pētniecības 

programmas; 
• sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību 

koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, polimēru ķīmijas un tehnoloģijas 
nozarēs 

(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts" nolikums, 3.p., pieņemts 2007. gada 30. 

janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 

 

Lai īstenotu minētās funkcijas, institūts:  

• izstrādā darbības un attīstības stratēģiju un plānus, nosakot sasniedzamos rezultātus 
un tiem nepieciešamos resursus; 

• veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu; 
• piedalās projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, slēdz līgumus par 

zinātnisko un izglītības programmu un projektu izpildi; 
• izstrādā un īsteno mācību un izglītojošas programmas un pasākumus; iesaista 

studentus un doktorantus institūta zinātniskajā darbībā;  
• organizē zinātniskas konferences un seminārus; 
• izdod informatīvos materiālus, veic redaktordarbību un izdevējdarbību; 
• veido institūta specializētās zinātniskās struktūrvienības - laboratorijas un grupas. To 

izveide, reorganizācija un darbības izbeigšana notiek atbilstoši galvenajiem 
pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam; 

• atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, 
privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām; 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā nosaka un iekasē maksu par 
institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem; 

• saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palīdzību; 
• izveido, reorganizē un likvidē iestādes un kapitālsabiedrības, ņem dalību biedrībās un 

nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; 
• veic saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem; 
• veic citus uzdevumus minēto funkciju īstenošanai  

(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts" nolikums, 4.p., pieņemts 2007. gada 30. 
janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 
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3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta  

juridiskais statuss un struktūra 

“Valsts zinātniskie institūti  ... "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” ...  
ir valsts zinātniskie institūti — atvasinātas publiskas personas.” 

(Zinātniskās darbības l ikuma 21.
2
panta (6) daļa  

(21.06.2007. l ikuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.07.2007)). 

„... Valsts zinātniskais institūts atrodas izglītības un zinātnes ministra ... pārraudzībā”. 

(Zinātniskās darbības l ikuma 21.panta (3) daļa  
(21.06.2007. l ikuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.07.2007)). 

 

Institūta nolikums (pieņemts 2007. gada 30. janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā) 

pieejams tīmekļa vietnē: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16 . 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts izveidots 1963.gada jūnijā (LKP CK un 
LPSR Ministru Padomes 1963.gada 25.jūnija lēmums Nr.384 ) un ir tiešs 1946.gada februārī 
nodibinātā (LPSR Tautas komisāru padomes 1946.gada 7.februāra lēmums Nr.94) LPSR ZA 
mežsaimniecības problēmu institūta (MPI), kurš no 1959.gada janvāra reorganizēts (ZA 
Prezidija 1958.gada 11.septembra sēdes lēmums Nr.16/412-1) par ZA Mežsaimniecības 
problēmu un koksnes ķīmijas institūtu, darba turpinātājs.  

1992.gada 15.decembrī nodibināta un 1993.gada 25. janvārī Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
valsts zinātniska iestāde Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts (bezpeļņas organizācija). 
Saskaņā ar Ministru Padomes 1993.gada 20.jūlija lēmumu Nr.398 „Par zinātnisko iestāžu 
nodošanu Izglītības ministrijas pārziņā” Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts tika no 
Zinātņu Akadēmijas pārziņas nodots Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Saskaņa ar 
2006. gada 22. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.197 “Par bezpeļņas organizācijas valsts 
zinātniskās iestādes ”Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” reorganizāciju un valsts 
aģentūras “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” izveidi” no 2006. gada 1.maija tika 
uzsākta reorganizācija, kas tika pabeigta 2006.gada 30.jūnijā, bet 2006.gada 30.maijā 
saņemta zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība Nr. 511049.  

2006.gada 31. decembrī ar izmaiņām Zinātniskās darbības likumā valsts aģentūra tika 
pārveidota par institūtu - atvasinātu publisku personu (28.12.2006 Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1076 „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, 16. punkts, ar kuru tiek 
papildināti Zinātniskās darbības likuma pārejas noteikumi ar 8. punktu; izmaiņas tiek 
apstiprinātas 21.06.2007 pieņemtajos „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, 7. punkts, ar 
kuru papildina likumu ar 21.2 pantu). 

 

Darbinieku skaits2012.gadā (pilna laika ekvivalents – PLE): 

Vidējais zinātnē nodarbināto darbinieku skaits:  72,77 PLE,  
vidējais zinātniskā personāla skaits:  49,35 PLE. 

 

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16
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Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadības struktūra 

 

* - Zinātniskās padomes priekšsēdētājs ir arī Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos,  

** - Zinātniskais sekretārs ir arī Zinātniskās padomes sekretārs. 

Informācija par institūtā nodarbinātajiem darbiniekiem skatāma pārskata sadaļā 4.7. 
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4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās darbības rezultāti 

4.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 

Informāciju par zinātnisko projektu finansējumu un tā izlietojumu skatīt sadaļā 5. 

4.1.1. Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, 
meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas 
(NatRes)”  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedalās programmas Projekta Nr. 2 apakšprojekta 

2.4. „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas 

tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” izpildē. 

4.1.1.1. Informācija par projektu kopumā. 

Programmas vadītājs:  LZA īst.loc., vad. pētnieks Dr.chem. Bruno Andersons 

(bruno.andersons@edi.lv) 

Programmas izpildes laiks:  48 mēneši (2010-2013) 

Programmas mērķis:  

Pētīt un izstrādāt jaunus produktus un to ražošanas tehnoloģijas, izmantojot Latvijas 

zemes dzīļu resursus, meža nozares resursus, vietējo augu un dzīvnieku izejvielas, un 

izstrādāt priekšlikumus transporta ilgtermiņa attīstībai.  

Programma apvieno vadošās pētniecības un izglītības institūcijas Latvijas zemes dzīļu, 

meža, pārtikas un transporta izpētes jomās.  

Programmas izpildītāji:  

Latvijas Universitāte (LU) http://www.lu.lv/  

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) http://www.rtu.lv/  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) http://www.llu.lv/  

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” (LVMZI Silava) http://www.silava.lv/  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) http://www.kki.lv/  

Latvijas Valsts augļkopības institūts (LVAI) http://www.lvai.lv/   

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas 
zinātniskais institūts „Sigra” http://www.sigra.lv/  

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI) http://www.priekuliselekcija.lv/  

Transporta un sakaru institūts http://www.tsi.lv/  

Programmas ietvaros īstenojamie projekti: 

Projekts Nr.1. Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas 

zemes dzīļu resursiem (ZEMES DZĪLES). Projekta vadītājs: Dr.geol. Valdis Segliņš, 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

http://www.lu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.silava.lv/
http://www.kki.lv/
http://www.lvai.lv/
http://www.sigra.lv/
http://www.priekuliselekcija.lv/
http://www.tsi.lv/
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Projekts Nr.2. Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes 

un nekoksnes produktu ražošanas tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus 

un būtiski palielinot produkcijas pievienoto vērtību (MEŽS). Projekta vadītājs: 

Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte 

Projekts Nr.3. Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas 

uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA). Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Ruta 

Galoburda, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Projekts Nr.4. Drošas un ilgtspējīgas autoceļu transporta infrastruktūras attīstība 

(DIATIA) un Latvijas transporta sistēmas harmonizācijas ilgtermiņa programmas 

izstrāde (LATRANS). Projekta vadītāji: Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis, Rīgas Tehniskā 

universitāte un Dr.hab.sc.ing. Igors Kabaškins, Transporta un sakaru institūts 

Plānotie programmas izpildes rezultāti: 

Programmas NatRes realizācijas gaitā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas un produkti, 

kas nodrošinās iespēju vietējiem uzņēmumiem izmantot šīs uz zināšanām balstītās 

konkurētspējīgās tehnoloģijas un ražot inovatīvus produktus no vietējiem resursiem, 

veicinot eksportu un Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Četros programmā 

apvienotos projektos iesaistītie pētnieki veiks Latvijas zemes dzīļu, meža, vietējo augu 

un dzīvnieku izejvielu un transporta resursu izpēti, novērtēs to kvalitātes 

paaugstināšanas iespējas un piemērotību dažādu produktu ražošanai, izstrādās jaunas 

tehnoloģijas un produktus. Katrs projekts dos savu pienesumu kopējā mērķa – vietējo 

resursu ilgtspējīgas izmantošanas – sasniegšanā un dos būtisku ieguldījumu ar zemes 

dzīļu izmantošanu saistītās nozarēs, meža, pārtikas, lauksaimniecības, transporta 

nozaru attīstībā. Programmas rezultātu sociālā nozīme – NatRes realizācijā tiks 

iesaistīti dažāda līmeņa un dažādu nozaru studenti un jaunie zinātnieki, kas 

paaugstinās viņu kvalifikāciju, ļaujot sekmīgāk iekļauties darba tirgū. Atbilstoši 

programmas iekšējai konstrukcijai, katrs no paredzētiem pētījumu uzdevumiem dos 

individuālu rezultātu ar zīmīgu sociālo un tautsaimniecības efektu, kuru paaugstinās šo 

rezultātu sinerģētika. Programmas galvenie rezultāti ir rūpnieciskās ražošanas 

pārstrukturēšanas pamata veidošana par labu augstas pievienotās vērtības jauniem 

produktiem, kas ir ne tikai eksportspējīgi, bet arī nodrošinās jaunas darba vietas valsts 

dažādos reģionos. 

Plānotie projekta Nr.2. izpildes rezultāti: 

Meža nozarē, īstenojot projektu, tiks izstrādātas inovatīvas ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu klimata izmaiņām pielāgotu 

mežsaimnieciskās ražošanas produktivitātes palielināšanu. Izstrādātie teorētiskie un 

tehniskie modeļi nenoplicinošas meža resursu izmantošanas plānošanai, priekšlikumi 

vietējo koksnes resursu apjoma palielinājumam nodrošinās vietējo kokrūpniecību ar 

koksnes resursiem, veicinās ražošanas attīstību un eksportspē ju. Uz jaunradīto 

zināšanu bāzes izstrādātās tehnoloģijas mežsaimniecības efektivitātes paaugstināšanai 

sekmēs Latvijas mežsaimniecības un visas meža nozares ekonomisko attīstību un 

konkurētspēju, nodrošinās lielākus nodokļu ieņēmumus un nodarbinātības pieaugumu 

valstī. Mežzinātnē tiks gūtas jaunas atziņas, nostiprinātas un attīstītas līdzšinējās 
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iestrādes, saglabāts un attīstīts personāls, uzlaboti kopējie Latvijas mežzinātnes 

konkurētspējas rādītāji. 

Pētījumi par vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespējām jaunu augstākas 

pievienotās vērtības produktu ražošanas pieprasījuma nodrošināšanai un bioenerģijas 

ražošanai ir praktiski orientēti un radīs priekšnosacījumus izpētes rezultātu ieviešanai 

praksē – vienotas koksnes resursu uzskaites sistēmas izveidei, valsts tautsaimniecības 

attīstības modelēšanai saistībā ar dabas resursu apsaimniekošanu un lauku reģionu 

attīstību. Lietošanai meža nozares uzņēmumos tiks sagatavota metodiskā bāze un 

datu apstrādes programmas prototips koksnes resursu transportēšanas uzdevumu 

risināšanai. Projekta ietvaros veiktā ekonomisko faktoru analīze un efektīvu 

tehnoloģiju izstrāde, pārnese un ieviešana paaugstinās darba ražīgumu 

mežsaimniecībā, samazinās meža nozares produktu pašizmaksu, tādējādi ne tikai 

palielinot tās konkurētspēju, bet arī to padarot piesātinātajā tirgū atšķirīgu un 

atpazīstamu. Pētījumu rezultātā tiks nodrošināta plaša koksnes resursu izmantošana 

daudzveidīgu, konkurētspējīgu produktu ieguvei. Tiks izstrādāti ekoloģiski un 

ekonomiski pamatoti tehnoloģiskie risinājumi - paņēmieni un līdzekļi - koksnes 

materiālu ieguvei ar uzlabotām ilgizturības un mehāniskās stiprības īpašībām. 

Izstrādājot tehnoloģijas ar pazeminātu materiāla un enerģijas ietilpību, tiks radīti 

inovatīvi blīvinātas koksnes un plātņu materiāli no zema blīvuma koksnes. Pētījumu 

rezultātā no koksnes iegūstamo produktu klāsts tiks papildināts ar jauniem, 

konkurētspējīgiem, tirgū pieprasītiem produktiem, kuri tiks piedāvāti koksnes 

produktu ražotājiem. Uzņēmumiem tiks piedāvātas arī tehnoloģijas daudzveidīgu 

produktu ar augstu pievienoto vērtību ieguvei dziļās pārstrādes procesos, tai skaitā no 

ražošanas procesu blakus plūsmu produktiem un nekoksnes resursiem. Tiks optimizēta 

biorafinēšanas tehnoloģiju integrēšana bezatlikuma koksnes komponentu 

izmantošanā maztonnāžas produktu ar augstu pievienoto vērtību ieguvei. Projekta 

izpildes gaitā tiks iegūtas jaunas dziļākas zināšanas par koksnes īpašību uzlabošanas 

iespējām, apstrādēs koksnē noritošajiem procesiem, to mērķtiecīgas vadīšanas un 

prognozēšanas iespējām, optimālu tehnoloģiju saslēgšanu daudzveidīgu augstas 

pievienotās vērtības nišas produktu ieguvei. Projekta izpildes rezultāti būs noderīgi 

mežu īpašniekiem, kokmateriālu eksportētājiem, koksnes apstrādātājiem un 

pārstrādātājiem, kuri ir ieinteresēti meža un koksnes zinātnes sasniegumos un nozares 

tālākā attīstībā. Projekta realizācija lielā mērā veicinās Latvijas valsts ekonomisko 

attīstību, sekmējot rūpniecības, t.sk. nozares MVU izaugsmi. 

Programmas Interneta vietne: 

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=113  

Par Valsts pētījumu programmas NatRes izpildi kopumā 2012. gadā skatīt:  

Zinātniskais pārskats un publikācijas par valsts pētījumu programmas 3.posma izpildes 

gaitu (http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_2012_atskaite.pdf).  

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=113
http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_2012_atskaite.pdf
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Programmas vadītāja Dr. Bruno Andersona prezentācija konferencē - publiskajā 

apspriešanā par Valsts Pētījumu programmas 3.posma rezultātiem, 2012.gada 26.-

27.novembris, Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltne, Rīga, Latvija: 

Prezentācijas anotācija, 2 lpp.: 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/konference2012/NatRes_2012_anotacija.pdf;  
Prezentācija, 83 slaidi: 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/konference2012/NATRES_2012.zip.  

4.1.1.2. Projekta Nr. 2 apakšprojekts 2.4. „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto 

vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības 

īpašībām”, 3. posma uzdevumi un rezultāti 2012. gadā. 

3. posms tika realizēts 01.01.2012 - 31.12.2012. 

4.1. temats. Tehnoloģisko risinājumu pamatojums bezatlikumu koksnes konversijai 
individuālos ogļhidrātos, to atvasinājumos un sorbentos (atbildīgais izpildītājs LVKĶI 
vad.pētn. Dr.habil. chem. G.Dobele). 

Uzdevumi:  

1. Ksilozes veidošanās kinētikas izmaiņu izpēte atkarībā no temperatūras, katalizatora 
daudzuma un procesa ilguma. 

2. No Latvijā populārāko lapu koku koksnes izdalīto hemiceluložu (HC) pielietojamās 
īpašības higiēniski kosmētiskiem līdzekļiem. HC šķīdumu strukturēšanas iespējas ar 
vairākvērtīgajām karbonskābēm un hitozānu sastāvu konsistences regulēšanai.  

3. Oglekļa materiālu poru izmēru regulēšana ar izejvielas impregnēšanas un 
termoķīmiskās aktivācijas režīmiem. Oglekļa materiālu īpašības izmaiņas malšanas 
procesā. Koksnes pirolīzes lignoceluložu produktu izmantošanas perspektīvas 
lauksaimniecībā 

Rezultāti: 

Izpētīta temperatūras, katalizatora daudzuma un procesa ilguma ietekme uz bērza 
koksnes ksilozes veidošanās kinētiku. Parādīts, ka temperatūru intervālā no 130°C līdz 
150°C, mainot katalizatora daudzumu no 1,0% līdz 3,0% no a.s.k., ksilozes veidošanās 
reakcijas ātruma konstante pirmajās 10 min palielinās un process notiek kinētiskajā 
apgabalā. Palielinot procesa ilgumu no 10 min līdz 40 min, ksilozes veidošanās 
reakcijas ātruma konstante samazinās un process notiek pārejas apgabalā. Ksilozes 
veidošanās reakcijas temperatūras koeficients un aktivācijas enerģija sasniedz 
maksimumu procesa sākumā, resp., kinētiskajā apgabalā. Kinētiskie pētījumi parāda, 
ka bērza koksnē pentozānu pieejamība ksilozes izdalīšanas procesā nav viendabīga, 
kas ir ļoti svarīgi tehnoloģisko parametru izstrādei. Pēdējā posmā paredzēti 
eksperimentālie pētījumi, kuri ir nepieciešami patenta pieteikuma sagatavošanai.  

Noskaidrots, ka hemicelulozes (HC) var sekmīgi izmantot kā pārtikā un kosmētikā 
izmantojamo eļļu emulgatorus un iebiezinātājus higiēnas un kosmētikas produktiem. 
Iegūstot HC, praktiski svarīgs jautājums ir to iznākums un pielietojamās īpašības. 
Pārskata periodā, ekstraģejot ar sārma šķīdumu, izdalītas HC no baltalkšņa, bērza un 
apses koksnes un kaņepju spaļiem. Noteikts iznākums, frakcijas attiecības, ķīmiskais 
sastāvs, emulsiju veidojošas un iebiezinošās īpašības. Parādīts, ka, izmantojot dažas 
polikarbonskābes, plašā diapazonā var mainīt HC kā iebiezinātāju īpašības, kā arī iegūt 
izturīgas hemiceluložu plēves. Nākošā etapā tiks pilnveidota HC izdalīšana no ūdens 
šķīdumiem, novērtētas HC saturošu dispersiju un plēvju antioksidatīvās un 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/konference2012/NatRes_2012_anotacija.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/vpp/konference2012/NATRES_2012.zip
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baktericīdās īpašības un sastādītas higiēniski profilaktisko ādas aizsarglīzekļu 
receptūras. 

Lignoceluložu atlikumi pēc ksilozes un HC izdalīšanas izmantoti karbonizācijai. Pētīta 
lignoceluložu karbonizātu un dažādu rūpniecisko ogļu ietekme uz augu attīstību. 
Parādīts, ka, pielietojot ogles, salīdzinājumā ar kontroli veidojas labāk attīstīta augu 
sakņu sistēma, palielinās sēklu dīgtspēja. Kukurūzu ražas pieaugums atklātā augsnē 
bija 27%, lapās pieauga karotinoīdu saturs. Ietekmes mehānisms uz augiem mainās 
atkarībā no ogļu struktūras un ķīmiskajiem raksturojumiem. Izmantojot 
termokatalītisko sintēzi un piemeklējot režīmus katram prekursoram, iegūti augsti 
efektīvi nanoporaini oglekļa sorbenti. Iegūto aktīvo ogļu īpašības tika pārbaudītas 
superkondensatora divelektrodu sistēmā ar dubulto elektrisko slāni. Iegūtā aktivētā 
ogle, salīdzinot ar komerciālām oglekļa šķiedrām, parādīja visaugstāko īpatnējo 
ietilpību superkondensatoru sistēmā. 2013.gadā paredzētsizpētīt granulometriskā 
sastāva ietekmi uz aktivēto ogļu īpašībām, kā arī izstrādāt metodi neorgani sko 
komponentu ekstrakcijai pēc aktivētās ogles sintēzes. 

4.2. temats. Funkcionāli produkti un ķīmikālijas ar augstu pievienoto vērtību no 
koksnes atlikumiem un koku mizām (atbildīgie izpildītāji LVKĶI vad.pētnieki. Dr.habil. 
chem. G.Teliševa). 

Uzdevumi:  

1. Eksperimentāli pamatot iespēju paplašināt produkcijas sortimentu cilvēka veselības 
uzlabošanai uz izdalīto no Latvijas koku mizas polifenolu bāzes. Sastāvu koriģēšana 
adhezīviem uz proantocianidīnu bāzes atbilstoši koksnes materiālu izmantošanas 
apstākļiem. Noteikt īpašības un izvelēties ekonomiski izdevīgākos paņēmienus cietā 
atlikuma apstrādāšanai/pārstrādāšanai pēc mizas ekstrakcijas. 

2. Katjonizācijas paņēmiena tālāka attīstība un papīra atlējumu iegūšana ar 
katjonizētām nanodaļiņām, to īpašību pētīšana. Nanodaļiņu iegūšana no 
lieltonnāžas Latvijas kokapstrādes atlikumiem un to ietekmes pētīšana uz papīra 
īpašībām. Mizu ekstrakcijas ietekmes izpēte uz iegūto nanodaļiņu īpašībām.  

Rezultāti: 

Identificēti alkšņa mizas diarilheptanoīdu frakcijas dominējošie polifenoli 
Standartizētais kinētiskais ORAC tests apstiprinājis diarilheptanoīdu savienojumu 
augstās antioksidantu īpašības. Alkšņa mizas ekstrakts ir perspektīva funkcionālās 
pārtikas sastāvdaļa, tas ilgu laiku saglabā stabilas īpašības etanola šķīdumā. 2012. gadā 
izstrādāts jauns produkts - baltalkšņu mizas ekstraktu saturošs uztura bagātinātājs 
„ORVITAL”, kura galvenais komponents oregonīns kompensē antioksidantu iztrūkumu 
organismā. Ar ORAC testu raksturota koku lignīnu antioksidanta aktivitāte. Oša lignīnu 
saturošs fizioloģiskais šķīdums samazina aldehīda un ketonu koncentrācija asins 
plazmā. 2012. gadā ir reģistrēts viens LV patents un pieteikts vēl viens. Šķīstošie lignīni 
spēj koriģēt ar metabolisko sindromu saistītos traucējumus, tādēļ pirmsklīniskie 
pētījumi jāturpina. Pamatojoties uz LVKĶI pētījumiem, RSU Cilvēka fizioloģijas un 
bioķīmijas katedra savā programmā iekļāvusi diarilheptanoīdu un lignīna bioķīmiskās 
izpētes darbus. Kompleksie pētījumi apliecinājuši, ka mizas ir perspektīvi izejmateriāli 
antioksidantu ražošanai dažādiem nolūkiem. Turpināts attīstīt tannīnu (T) izmantošanu 
adhezīvos fenola formaldehīda (FF) sveķu satura samazināšanai. Iegūtas adhezīvu 
T/PEI:FF kompozīcijas, t.sk. ar baltalkšņa mizas mikrodaļiņu piedevām. Tās piemērotas 
saplāksnim mitros apstākļos, ievadītās mizas mikrodaļiņas uzlabo fizikāli mehāniskās 
un līmējuma stiprības īpašības. Izekstrahēta lapkoku miza var tikt izmantota par 
matricu biosorbentiem vai kurināmo granulu ražošanai atbilstoši tehniskai 
specifikācijai CEN/TS 14961. 2013.gadā pāredzēts: mizas lipofīlu ekstraktvielu 



14 
 

antioksidanta un bioloģisko aktivitātes raksturojums; tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana oregonīnam kā laboratorijas references standartam iekļaušanai 
analītisko reaģentu katalogos; lignīnu un proantocianidīnu bioķīmijas īpašību izpētes 
turpinājums sadarbībā ar RSU; videi draudzīgu adhezīvu sastāvu optimizēšana.  

Kokrūpniecības atlikumus – gabalatlikumus, zāģskaidas, mizas u.c.– izmanto 
galvenokārt kā kurināmo. Vismaz daļēji no tiem ražojot produktus ar augstāku 
pievienoto vērtību, palielinātos valsts IKP. Atskaites periodā turpināts attīstīt 
nanodaļiņu katjonizācijas paņēmienu, ar katjonizētām nanodaļiņām iegūti papīru 
atlējumi un pētītas to īpašības. Celulozi saturošo daļiņu negatīvo lādiņu samazi nāšanai 
un daļiņu noturības palielināšanai bērza sulfāta celuloze tika izturēta sāļu maisījumā. 
Papīram ar šīm daļiņām uzlabojās mehāniskās izturības rādītāji. Koksnes un celulozes 
nano/mikro daļiņu agregācijas novēršanai veikta celulozes oksidēšana TEMPO radikāla 
klātbūtnē. Rezultātā daļiņu izmērs samazinājās līdz vidēji 100 nm, uzlabojās to 
noturība un papīra atlējumu izturība. Pētīta no neekstraģētām un ekstraģētām priedes 
un melnalkšņa mizām iegūtu nanodaļiņu ietekme uz skujkoku koksnes atlējumu 
mehāniskajām īpašībām un ūdens tvaiku sorbciju. Ar rafiniera palīdzību izdalītas 
koksnes šķiedras no AS „Latvijas Finieris” kokapstrādes atlikumiem, veikta jaunas 
tehnoloģijas aprobācija rūpnieciskā mērogā. Šķiedru piedeva 5% un 10% apjomā 
uzlaboja pārtikas produktu iepakojuma mehāniskās īpašības un nodrošināja 
vienmērīgas kvalitātes kartona kastīšu ražošanu Valmieras uzņēmumā „V.L.T.”. Pēdējā 
posmā paredzēts iegūt modificētas nano/mikro daļiņas no lieltonāžas kokrūpniecības 
atlikumiem (koksnes putekļi, mizas, sašķiedroti gabalatlikumi) un izmantot tās papīra 
un kartona izturības paaugstināšanai. Pārbaudīt mizas nano/mikro daļiņu saturoša 
papīra antimikrobiālās īpašības. 

4.3. temats. Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši 
kompozītmateriāli (atbildīgie izpildītāji LVKĶI vad.pētnieki Dr.habil. chem. G.Šuļga, 
Dr.habil.chem. J.Grāvītis).  

Uzdevumi:  

1. Iegūt videi draudzīgu pildvielu polimērkompozītmateriālu no hidrolizētas apses 
biomasas, izmantojot interpolielektrolītu un kompleksveidošanās reakcijas. 
Optimizēt parametrus biomasas izdalīšanai no apses hidrolizāta, raksturot izdalīto 
produktu sastāvu un īpašības, pilnveidot pildvielas funkcionalizēšanas paņēmienu, 
izpētīt tās īpašības. 

2. Noteikt mehāniskos rādītājus tvaika sprādziena (TS) no baltalkšņa un bērza skaidām 
iegūtajām pašsaistošajām vidēja blīvuma plātnēm. Izveidot programmu enerģijas 
modelēšanai plātņu presēšanas procesā. 

Rezultāti: 

Latvijā apses koksnes mežizstrādes un pārstrādes atliekas var izmantot kā izejvielu 
polimērkompozītu komponentu iegūšanai. Veikta biomasas izdalīšana no apses skaidu 
hidrolizāta, kas izveidojas hidrotermiskās apstrādes procesā pie T < 100°C. Izpētītas 
metodes tālākai izdalītās biomasas izmantošanai polimērkompozītu sastāvos. 
Savietojamības uzlabošanai starp polimēra matricu un pildvielu veikta hidrolizēto 
apses skaidu funkcionalizēšana ar amooksidēšanas paņēmienu. Eksperimentāli 
izstrādāts efektīvs biomasas izdalīšanas paņēmiens, izmantojot koagulāciju ar jauno 
izstrādāto kompozītkoagulantu (KK), kurā ietilpst polietilēnimīns un polialumīnija 
hlorīds. Noteikta optimālā KK doza un izdalīšanas pH vērtības. Veikta biomasas 
elementu, funkcionālā un spektrofotometriskā analīze. Pilnveidota amooksidēšanas 
metode, hidrolizētās apses skaidu funkcionalizēšanai izmantojot amonija hidroksīdu 
un amonija persulfātu. Hidrolīzes rezultātā palielinoties aktīvo centru koncentrācijai, 
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slāpekļa saturu apses skaidās var paaugstināt līdz 50% salīdzinājumā ar 
nehidrolizētiem paraugiem pie tiem pašiem modificēšanas nosacījumiem. 2013.gadā 
ar ekstrūzijas un liešanas zem spiediena pārstrādes paņēmieniem laboratorijas 
apstākļos tiks iegūti kompozītmaterialu paraugi uz reciklētā polipropilēna bāzes, 
izmantojot izstrādāto funkcionalizēto apses pildvielu, atkrituma biomasu un izstrādāto 
lignīna starpfāžu regulatoru.  

Pētījuma ietvaros izskatīta presējamā materiāla frakcijas lieluma ietekme, materiāla 
maļot dzirnavās un sijājot caur noteikta numura sietiem. Dažādi fizikāli frakcionētam 
TS materiālam atkarībā no frakciju lieluma mainās tilpuma blīvums, tāpēc tas tika 
ņemts vērā, analizējot presējamā materiāla frakcijas lieluma ietekmi. Paraugi analizēti 
atsevišķi vidējā blīvuma plātnēm (VBP) un liela blīvuma plātnēm (LBP). Noskaidrots, ka 
atsevišķos rādītājos vidēja blīvuma plātnēm netika sasniegti tikpat labi rezultāti kā 
augsta blīvuma plātnēm. No bērza un baltalkšņa iegūtās plātnes neuzrāda būtiskas 
atšķirības, kas ir saprotams no tvaika sprādziena tehnoloģijas un lapu koksnes ķīmiskās 
uzbūves līdzībām. Ir parādījušies ražotāji, kas būtu ieinteresēti atvērt komercializētu 
ražošanu, notiek pārrunas. Izveidota enerģijas analīzes programma plātņu presēšanai. 
Noslēdzošajā projekta posmā paredzēts izvērtēt TS sprādziena procesā iegūto 
pašsaistošos šķiedru plātņu ražošanas perspektīvas saistībā ar LR EM vadlīnijām 
„Prognozes par vietējo koksnes resursu nodrošinājumu pašsaistošos šķiedru plātņu 
ražošanai tuvākajās desmitgadēs un to ilgtspējīgas attīstības nosacījumi”. 

4.4. temats. Izstrādāt metodes un līdzekļus materiālu uguns un ilgizturības īpašību 
uzlabošanai (atbild. Izpild. LVKĶI vad.pētnieki Dr.sci.ing. V.Jakušins, Dr.chem. 
I.Andersone).  

Uzdevumi:  

1. Izpētīt dažāda tipa antipirēnu ietekmi uz poliuretānu (PU) pārklājumu 
mehāniskajām, termiskajām un ugunsizturības īpašībām. Izpētīt jauno un jau 
izmēģināto antipirēnu kombinētu sastāvu ietekmi uz PU pārklājumu mehāniskajām, 
termiskajām un ugunsizturības īpašībām. 

2. Hidrotermiski modificēta (HTM) alkšņa un oša bioizturība un ekspluatācijas 
īpašības. Pārklājumu izvēles teorētiskās pieejas, pirmējie eksperimentālie sastāvi, 
novecināšana kamerā un ārā, virsmas īpašību raksturošana. 

Rezultāti: 

Divos iepriekšējos etapos tika uzsintezēti polioli no tallu eļļas un citām eļļām un veikts 
uz to bāzes iegūto poliuretānu (PU) pārklājumu fizisko un mehānisko īpašību 
salīdzinājums. Termoizturīgākajiem no tiem izpētīta dažādu aditīvu un reaģē tspējīgu 
antipirēnu ietekme uz pārklājumu mehāniskajām, adhēzijas, termiskajām un 
ugunsizturības īpašībām. Atskaites periodā izstrādāta PU pārklājumu izgatavošanas 
tehnoloģija ar dispersām pildvielām. Izpētīta disperso piedevu – uzputojošos 
antipirēnu ietekme uz PU degamību un fizikāli mehāniskām īpašībām. Pētījumi veikti 
gan individuāliem antipirēniem, gan arī to pāra un trīskāršām kombinācijām. Atrastas 
antipirēnu kombinācijas, pie kurām lielākā mērā samazinās PU degamība. 
Noslēdzošajā etapā nepieciešams modificēt bāzes PU kompozīciju, lai maksimāli 
izvairītos no defektiem, kurus rada izocianātu reakcija ar poliolos esošo ūdeni. 
Pirmkārt, jāizpēta dažādu diizocianātu un katalizatoru ietekmi uz PU pārklājumu 
veidošanās kinētiku un īpašībām. Otrkārt, jāizvēlas esterificēšanai piemērotu triolu vai 
citu daudzatomu spirtu, lai iegūtu katalītiski neaktīvu poliolu, kurš neveido kristālisko 
fāzi un citas nogulsnes. Tālāk paredzēts noteikt dažādu diizocianātu un katalizatoru 
ietekmi uz PU pārklājumu veidošanās kinētiku un īpašībām, modificēt poliolus ar 
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jauniem, no taukskābēm un trioliem uzsintezētiem esteriem ar mērķi novērst 
kristāliskās fāzes un nogulšņu veidošanos. 

Šī etapa ietvaros pētītas HTM alkšņa un oša ekspluatācijas īpašības. Pie potenciāli 
optimāliem režīmiem modificēts alksnis un osis uzsūc mazāk kapilārā ūdens, 
ievērojami mazāk uzbriest un rūk. Tajā pat laikā oša cietība un lieces stiprība 
samazinās par 20-30%, bet par 30-60% (atkarībā no režīma) pieaug elastības modulis. 
3 gadu āra bloku testa rezultāti apstiprina, ka režīms 160°C/1 st. lielā mērā uzlabo, bet 
pilnībā nenodrošina izturību pret koksnes sēnēm. Atrasts, ka kondensātu sastāvs var 
tikt izmantots modifikācijas procesu kontrolei. Viena gada tests āra stendos parādīja 
pārklājumu nepieciešamību dekoratīvo īpašību saglabāšanai. Kameras pārbaudēs 
testēts ar rūpnieciskiem produktiem un eksperimentālā sastāva kombinācijām pārklāts 
HTM alksnis. Tālāk nepieciešams uzlabot pārklājumu izturību pret saules starojumu, 
t.sk. ar progresīviem UV absorberiem. Pārklājumu komponentu izvēles teorētiskam 
pamatojumam analizētas modificētas koksnes virsmas īpašības. Uzsāka HTM koksnes 
mikrostruktūras izpēte ar rentgenstaru mikrotomogrāfiju (sadarbībā ar Ģentes 
universitāti). 2013.gadā tiks pārbaudīti pārklājumi HTM alksnim un osim, veicot 
novecināšanu kamerā un āra apstākļos un novērtējot virsmas izmaiņas. Tiks apkopoti 
dati potenciālajiem ražotājiem par alkšņa un oša hidrotermiskās modifikācijas 
optimāliem parametriem un produktu īpašībām. Projektu noslēdzot, būs iegūti izejas 
dati par HTM produktiem no lapkoku koksnes ar uzlabotām, prognozējamām un 
konkurētspējīgām ilgizturības īpašībām un plašākām izmantošanas iespējām 
būvniecībā un dzīves vidē. 
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4.1.2. Latvijas Zinātnes padomes tematiskie pētījumu projekti 

Skaits               5 

Zinātnes nozares:  

Dabas zinātnes un matemātika. Ķīmija        2 
Inženierzinātnes un datorzinātne. Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne     2 
Bioloģija un medicīnas zinātnes. „Baltā” bioloģija       1 

2009. gadā 12 uzsāktie Latvijas Zinātnes padomes tematiskie projekti 2010. gadā tika 
apvienoti 5 projektos! 

09.1547. Videi draudzīgu lignocelulozes funkcionālo produktu un hibrīdmateriālu iegūšana, 

hromoforo grupu veidošanās un destrukcija 

Zinātnes nozare - Ķīmija;  

Vad.  Tatjana Dižbite, Dr.habil.chem. 

Parādīts, ka tehnisko lignīnu selektīva molekulmasu frakcionēšana ar dažādas polaritātes 
šķīdinātājiem, ir perspektīva homogēnāku produktu iegūšanai ar ievērojamu antioksidanta 
aktivitāti poliuretānu termo-oksidējošas destrukcijas inhibēšanā. Lignīnu produktu 
antioksidanta aktivitāte pirmo reizi ir raksturota izmantojot ORAC metodi. Parādīts, ka lapkoku 

lignīniem ir l ielākā antioksidanta aktivitāte reakcijās, kas notiek pēc PCET mehānisma, bet 
skujkoku lignīniem - reakcijās, kurās tiek pārnests brīvais elektrons. Tika sintezēti jaunie hibrīdu 
materiāli  ar paaugstināto smago metālu (Cd, Pb) sorbcijas spēju. 

Izmantojot papīrmasas šķiedru sieniņu virsmas slāņu hidromehāniskās atdalīšanas preparatīvo 

metodi, iegūto frakciju GC-MS pirolīzi  un šķidruma hromatogrāfiju ar refrakcijas un MALLS 
detektoriem, konstatēts, ka savienojumi, kas satur hromoforās grupas, galvenokārt ir lokalizēti 
šķiedru virsmas slāņos. Šķiedru krāsainību nosaka ne tikai l ignīns vai heksēnuronskābju 

vienības, bet arī furāna polimēri, kas veidojas no koksnes polisaharīdiem. Šie polimēri, 
„šķietamais” l ignīns, satur α- un β-diketēnus. Sulfāta procesā iegūtā papīrmasa satur furāna 
polimērus, kas vāji  šķīst sārmā un celulozes šķīdinātājā kadoksenā. To destrukciju var veikt ar 
ozona palīdzību. 

09.1600. Koksnes biodegradācijas mehānismu agrīno stadiju izpēte, aizsarglīdzekļu un 

modifikācijas paņēmienu izstrāde ilgizturības uzlabošanai 

Zinātnes nozare - Ķīmija;  

Vad. Bruno Andersons, Dr.chem. 

Pētīta trupes sēņu iedarbība uz koksni, t.sk. agrīnās (l īdz 10 dienām) stadijās: analizēta  tipisko 
celtniecības koksni degradējošo trupes sēņu enzimātiskā aktivitāte (celulāžu un lignināžu 

producēšanas dinamika), noteikta brīvo radikālu veidošanās. Pārbaudīta iespēja koksnes 
aizsardzībai izmantot dabas produktus - dažādus lignīnus un baltalkšņa mizas ekstraktus. 
Secināts, ka šo savienojumu efektivitātes uzlabošanai jāveido kompleksi sastāvi ar sinerģisku 
iedarbību. Izstrādāta metodika zemmolekulāru savienojumu iedarbības novērtēšanai kontaktā 

ar koksni. Noteikti potenciāli  optimālie hidrotermiskās modifikācijas tehnoloģiskie parametri 
apses un oša koksnes i lgizturības īpašību uzlabošanai. Raksturotas modificētas koksnes 
bioizturības, fizikālās un mehāniskās īpašības, ar analītiskām un instrumentālām metodēm 

analizētas komponentsastāva, anatomiskās un mikrostruktūras izmaiņas. Veikta modificētas 
koksnes un trupes sēņu mijiedarbības izpēte. Izvirzīta hipotēze, ka konstatētā enzīmu 
producēšanas samazināšanās ir viens no galvenajiem termokoksnes bioloģiskās izturības 
mehānismiem. Atskaites periodā: 11 publikācijas SCI žurnālos (vēl 2 iesniegtas), nodaļa 

monogrāfijā, ziņojumi 28 konferencēs, 30 publikācijas konferenču krājumos un periodiskos 
izdevumos. Par granta tēmu aizstāvēts 1 promocijas un 3 maģistra darbi. 
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09.1546. Vērtīgu produktu iegūšana no bērza koksnes, izmantojot hidrolīzes un termolīzes 

metodes 

Zinātnes nozare - Ķīmija;  

Vad. Juris Zoldners, Dr.chem. 

Plašā diapazonā raksturotas HC šķīdumu īpašības , kā arī sāļu, sārmu un skābju ietekme uz 

šķīdumu reoloģiju. Noskaidrota no HC šķīdumiem atlieto plēvju mehāniskas īpašības, atkarībā 
no plastifikatoru, armējošoš ķiedru un minerālpildvielu satura. Raksturotas plēvju 
higroskopiskas īpašības un tvaiku caurla idība.Pētīta iespēja paaugstināt HC plēvju ūdens 
iztuirību termiski apstradājot vai sašujot ar glutāraldehīdu un acetilējot,kas tomēr nedeva 

cerētos rezultatus. Paradīta iespēja iegūt ūdensizturīgas HC plēves sašūjot ar 
polikarbonskabēm (maleīnskabi, citronskābi, butantetrakarbonskābi)katalizātoru klātbūtnē. 
Noskaidrota minēto skābju reakcijas ātrums ar HC atkarībā no temperatūras. Un higroskopiskas 

īpašības atkarība no sašūšanas apstākļiem.Parādīta arī iespēja iegūt termoplastisku materiālu 
plastificējot sausas HC ar glicerīnu. Noskaidrotas polivinilspirta (PVS)-HC kompozīciju īpašības 
atkarībā no komponentu attiecībām. Iegūtas papīra – HC kompozīciajas ar pazeminātu gāzu un 
tvaiku caurlaidību Noteiktas to īpšibas un biodegradējamība atkarībā no HC satura.  

Izstrādāta divu stadiju termokatalītiskā sintēze un procesa tehnoloģiskā shēma aktivētas ogles 
ar nanoporaino struktūru iegūšanai no lapu koku koksnes l ignocelulozēm. Pielietotas BET, 
Dubinina-Raduškeviča un Derjagina-Brugofa-DeBūra vienādojumi, izmantotas  salīdzināšanas 
metodes un t-grafiki. Jauna pieeja, interpretējot porainās struktūras parametrus, deva iespēju 

novērtēt poru sienu biezumu un izvirzīt hipotēzes par oglekļa materiālu poru veidošanās 
mehānismu. immersijas kalorimetrija (virsmas skābekļa saturs), SEM, RAMAN-spektroskopija. 

Projekta rezultātu teorētiskā nozīmība: 

1. Sistēmatiski izpētīta koksnes hemiceluložu reakcija a r 3 polikarbonskabēm, raksturota 
funkcionālo grupu izmaiņas kinētika. Paradīta izveidoto šķērssaišu ietekme uz HC plēvju 
ūdens izturību un tvaiku sorbcijas īpašībām.  

2. Raksturots augstporaina oglekļa materiālu veidošanas process no koksnes un 

lignocellulozes; izmantojot dažādas sorbcijas metodes raksturota materiālu virsma un poru 
struktūra; pierādīta grafēna tipa oglekļa struktūru veidošanās materiālā. 

Projekta rezultātu praktiskā nozīmība: 

1. Iegūtas ūdensizturīgas hemiceluložu plēves izveidojot šķērssaites ar polikarbonskabēm, 

paradīta iespēja izveidot iepakojamo materiālu parklājot papīru ar hemiceluložu vai 
hemiceluložu – polivinilspirta šķīdumiem ar pazeminatu tvaiku u gāzu caurlaidību.; 

2. Parādīta iespēja izmantot no koksnes iegūto augsti poraino oglekļa materi ālu pielietošanas 

iespējas superkondensātoru iegūšanai ar ietilpību 3-10 Wtst/kg, izmantojot kā elektrolītu 
H2SO4, kā arī iespēja izmantot oglekļa materiālus kā augsti ietilpīgus CO2 sorbentus 
termoelektrostacijās.Izstrādāta tehnoloģiskā shēma poraino oglekļa materiālu ražošanai  

09.1610. Jauni daudzfunkcionāli polimēru produkti no lignocelulozes, polioliem un 

lignīniem, to iegūšana, modificēšana ar nanodaļiņām un īpašības 

Zinātnes nozare - Ķīmija, koksnes ķīmija;  

Vad. Arnis Treimanis, Dr.habil.sc.ing., Dr.chem. 

Izstrādāti inovatīvu biokompozītu – ar nanocelulozi (NC) un hitozānu, kā arī hitozāna 
nanodaļiņām (NH) modificētu papīru un plēvju – iegūšanas tehnoloģijas zinātniskie pamati un 
noteiktas iegūto eksperimentālo paraugu mehāniskās, virsmas un barjerīpa šības. Šo pildvielu 

saturs (5-20 %) uzlabo papīra izturību par vidēji 30-60%. Nanodaļiņu agregāciju novērš un to 
noturību kompozītā ievērojami palielina daļiņu katjonizācija, kā arī oksidēšana 2,2,6,6 -
tetrametilpiperidīna radikāla klātbūtnē. Papīra kompozīta barjerīpašības attiecībā uz skābekli 
un ūdeni uzlabo nanodaļiņu pārklājumi („a” sadaļa). Izpildīts pētījumu c ikls par putupoliuretānu 

(PPU) polimēra matrices ķīmiskās struktūras un makromolekulu arhitektūras iespaidu uz iegūto 
putuplastu mehāniskajām īpašībām pie telpas temperatūras un 77 K. Noskaidrots, ka pieaugot 
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PPU polimēra matrices molekulsvaram uz sazarojuma vienību (Mc) no 300 līdz 1150 g/mol, 
pieaug iegūto putuplastu stiepes stiprība un pagarinājums stiepē, bet elastības modulis 

samazinās. Ievadot putuplastā maltas oglekļa šķiedras var būtiski palielināt tā elastības moduli 
un stiprību spiedē paralēli putu celšanās virzienā. Izveidoti PPU, kas noderīgas kriogenā tehnikā 
sašķidrinātu gāzu (LN2, LO2, LH2) uzglabāšanas un transporta sistēmās („b” sadaļa). Izstrādāts 
un iesniegt patentēšanai tehnoloģiskais paņēmiens l ignīna izdalīšanai no finiera ražotnes 

notekūdeņiem. Iegūtie l ignīna koloīdie un polielektrolītu kompleksi raksturojas ar paaugstinātu 
virsmas aktivitāti dažādās robežvirsmās un izteiktām struktūrveidošanās īpašībām. Izstrādāti 
paņēmieni koksnes mizas modificēšanai, pielietojot oksidējošo amonolīzi un N,N-
dietilepoksipropilamīnu. Paaugstinātā modificēto mizu spēja sorbēt smagus metālus ļauj tos 

izmantot notekūdeņu attīrīšanai („c” sadaļa ). 

09.1177 - Cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu izpēte 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar LU Mikrobioloģijas unbiotehnoloģijas institūtu 

Zinātnes nozare - Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija;  
Vad.  Olga Mutere, Dr. (LU Mikrobioloģijas unbiotehnoloģijas institūts),  

LV KĶI proj. daļas vad. Juris Vanags, Dr. 

Projekta mērķis ir cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu salīdzinoša izpēte, kā modeli 
izmantojot dažus organiskos kontaminantus. Veidojot tehnoloģijas iekārtu modeļu sistēmas, 
tika pētīti  atmosfēras (biofiltrācija) un augsnes (remediācija) piesārņojumu biodegradācijas 

procesi. Ir izveidotas 2- un 5-kolonnu modeļu sistēmas, pārvietojamā biofiltrācijas ierīce. 
Biodegradācijas eksperimentus veic, izmantojot kombinēto nesējmateriālu, t.i ., keramikas 
granulas ar rapšu pākstīm vai rapšu stublājiem, un baktēriju konsorciju MDK.EKO -7. 

Lai izstrādātu substanču piedozēšanas algoritmu, tika izmantoti matemātiskie modeļi. Šie 
matemātiski modeļi tika izmantoti, lai labāk izprastu procesu optimizācijas iespējas, kā arī tie 
tika integrēti procesu vadības un kontroles programmās, kas nodrošināja automatizētu 
piebarošanas procesa realizācijas iespējas. Bioreaktoru impulsveidīgās maisīšanas efektīvākai 

realizācijai tika pielietoti dažādi izšķīdušā skābekļa parciālā spiediena realizācijas algoritmi. 
Vadības parametru izmaiņas ietekmes izpētei uz fermentācijas norisi tikai izveidota datorizēta 
procesa uzskaites un analīzes programma. Šādas programmas izmantoša na deva iespēju izprast 
procesa optimizācijas iespējas, kā arī pilnveidot vadības algoritmus, kas tika realizēti procesa 

vadības kontrolierī. 
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4.1.3. Eiropas Sociālā fonda (ESF) un  

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) projekti 

Īstenoto projektu skaits- 11. No tiem: 

 

1. Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu 

izveidē 
Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146)  
Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"   
LV KĶI kā sadarbības partneris piedalās projektā,  

  kuru īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” 
Projekta vadītājs – Dr.silv. Āris Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” 
Projekts uzsākts – 01.12.2009, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 36 mēneši  
Projekta Interneta vietne: http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/100 . 

 

2. Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu 
izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054) 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"  
Projekta vadītājs – Dr.habil.chem. Uldis Stirna (stirna@edi.lv) 
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte 

Projekts uzsākts – 01.11.2010, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 36 mēneši  
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=123 . 
   

3. Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām  
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057) 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta vadītājs – Dr.chem. Bruno Andersons (bruno.andersons@edi.lv) 

Projekts uzsākts – 17.12.2010, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 36 mēneši  
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=125 . 
   

4. Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038) 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta vadītājs – Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs (ved@edi.lv) 

Projekts uzsākts – 03.01.2011, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 36 mēneši  
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=121 . 
   

5. Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024) 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta vadītājs – Dr.ing. Aivars Žūriņš (aivarsz@edi.lv) 

Projekts uzsākts – 03.01.2011, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 48 mēneši 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=128 . 
   

6. Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058) 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta vadītājs – Dr.sc.ing. Jānis Zandersons (tpd@edi.lv) 

http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/100
mailto:stirna@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=123
http://www.kki.lv/index.php?id=125
http://www.kki.lv/index.php?id=121
http://www.kki.lv/index.php?id=128
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Projekts uzsākts – 29.01.2011, Plānotais kopējais projekta īstenošanas i lgums - 48 mēneši 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=130. 

 
7. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005) 
Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 

Projekta iesniedzējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
Projekta sadarbības partneri:  
        Daugavpils Universitāte,  
        Latvijas Universitāte,  

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,  
        Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava",  
        Latvijas Hidroekoloģijas institūts; 

Projekta uzsākts 2012. gada 12. janvārī un tiek īstenots l īdz 2015. gada 31. martam. 
Par institūta dalību projektā skatīt: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=138.    

Institūta dalība kā sadarbības partnerim ERAF projektos - 4: 

1. Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu jauna veida granulētu produktu 

izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu degšanas un siltuma ražošanas procesu 
nodrošināšanai ar būtiski uzlabotu šo procesu tehnoloģiju  
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0241/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/006)  

(vadošais partneris LU Fizikas institūts) (2010-2013). 

2. Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde   
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0290/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/053)  
(vadošais partneris LU Polimēru mehānikas institūts) (2011-2013). 

3. Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu  
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095)  
(vadošais partneris Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts) (2011-2013). 
Par institūta dalību projektā skatīt: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=139.  

4. Tīro tehnoloģiju klasteris 
(tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. l īgumu Nr. L-KAP-12-0009,  
sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)), 

(vadošais partneris biedrība „Latvijas Biotehnoloģiju asociācija”) 
Par institūta dalību projektā skatīt: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=152.  

Papildus šiem projektiem ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.2.1.1. 
„Kompetences centri” ietvaros izveidotajiem kompetences centriem ir noslēgti 3 l īgumi par 

pētniecisku projhektu realizāciju (skatīt pārskata sadaļu. 4.4.1.) 

4.1.4. ES septītās ietvara programmas projekti, starptautisku fondu finansēti projekti 

Īstenoto projektu skaits- 14. No tiem:  

ES septītā ietvara programmas izcilības tīkla un integrētie projekti - 3: 

1. FP7-212239: Forest Resource Sustainability through Bio-Based-Composite Development 

(FORBIOPLAST), 2008-2012 (konsorcija dalībnieks), 
Projekta Interneta vietne: http://www.forbioplast.eu/.  

2. FP7- 241566: Biocommodity refinery (BIOCORE), 2010-2014 (konsorcija dalībnieks), 

Projekta Interneta vietne: http://www.biocore-europe.org/.  

3. FP7-314744 The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly 
hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a 
reduced life cycle cost logic (EVOLUTION)  

http://www.kki.lv/index.php?id=130
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=138
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=139
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=152
http://www.forbioplast.eu/
http://www.biocore-europe.org/
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November 2012 - October 2016 (konsorcija dalībnieks), 
Projekta Interneta vietne: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105656_en.html .  

ES septītā ietvara programmas koordinācijas un atbalsta projekti - 2: 

4. FP7-316616The Energy Story (ENERGY), 2012,  
(pasākums „Zinātnieku Nakts 2012”) (konsorcija dalībnieks). 
Par pasākuma norisi skatīt pārskata sadaļu 4.3.2.. 

5. FP7-295345: Enchancing the outreach and effectiveness of the EURAXESS Network Partners 
(EURAXESS T.O.P. II), October 2012 – June 2014  
(l īgums ar Fundacion Espanola Para La Ciencia Y La Technologia (FECYT), Madrid, Spain par 
projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu realizāciju, ko veiks EURAXESS Latvija Centrs). 

ES septītās ietvara programmas ERA NET projekti - 4: 

6. Development of advanced lignin-cellulose-composites with high impact properties for 
Logistics (LiLo) (LiLo), 2011-2012 (FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

7. Pinosylvins as novel Bioactive Agents for Food Applications (Pinobio), 2011-2014,  
(FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

8. Bio-based Polyurethane Materials (BBPM), 2011-2014 (FP7 ERA-NET Matera+ project). 

9. High-Value Products from Lignin Side Streams of Modern Biorefineries (ProLignin), 2012-

2015 (FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

Dalība COST akcijās - 5:  

10. FP0701 Post-Fire Forest Management in Southern Europe (2008-2012). 

11. FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries (2009-2013). 
12. CM0903 Utilization of Biomass for Sustainable Fuels and Chemicals (2009-2013). 
13. FP0802 Experimental and Computational Micro-Characterization Techniques in Wood 

Mechanics (2008-2012). 

14. FP1105 Understanding wood cell structure, biopolymer interaction and composition: 
implications for current products and new material innovation (2012-2016). 

4.1.5. Tirgus orientētie pētniecības projekti un valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību 

finansētie projekti 

Īstenoto projektu skaits- 8. 

1. Nr. ES 09-11 Līgums par ES 7.Ietvara programmas realizāciju (16.03.2009-30.06.2012). 
2. Līgums par ES 7.Ietvara programmas projekta „Biocore” īstenošanu (11.2011-02.2014). 

3. Nr. 127/2011 Celulozes mikrošķiedru iegūšana no lūksnes šķiedrām un spaļiem ar tvaika 
sprādziena tehnoloģiju un tehnoloģisko parametru novērtēšana. RTU (05.09.2011 - 31.12.2012). 

4. Nr. 02-12 pakalpojuma līgums ar LVMI „Silava” par Centrālās Baltijas sadarbības programmas 
Interreg IV A projekta BalBiC „The Development of the Bioenergy and Industrial Charcoal 

(Biocoal)” izpildi.  
5. Nr. 06-12 ar RTU ESF projekta ietvaros (uzvarēts iepirkums). Paraugu visma s laukuma un poru 

izmēra sadalījuma noteikšana. 
6. Nr. 13-12 ar RTU ERAF projekta ietvaros (uzvarēts iepirkums). Zeta potenciāla, slāpināšanas 

leņķa un virsmas spraiguma noteikšana.  
7. Nr. 32-12 ar RTU (uzvarēts iepirkums). Biomasas analītiskās pirolīzes un jauktas biomasas 

gazifikācijas pētījumi. 

8. Nr. 15-12 (IZM 11-11/ES12-20) par COST projekta īstenošanu. Koksnes šunu apvalku struktūra, 
biopolimēru mijiedarbība un uzbūve; šo faktoru ietekme uz esošiem un jauniem inovatīviem 
materiāliem. (12.10.2012.-02.01.2013.). 

 

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105656_en.html
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4.2. Zinātniskās publikācijas un zinātniskā komunikācija 

Saraksts sastādīts atbilstoši “Zinātnisko publikāciju klasifikācija” (apstiprināts Latvijas Zinātnes 

padomes sēdē, 2012.gada 28.novembrī, lēmums Nr.32-3-1)! 

Kopumā 2012. gadā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnisko darbinieku devums ir  

137 zinātniskās publikācijas. 

No tām  

- 15 publikācijas periodiskos izdevumos, kas iekļautas citējamības datu bāzēs Web of Science 
un Scopus (sk. sadaļu 4.2.1.).  

Pārējās zinātniskās publikācijas  ir raksti  citos starptautiskos periodiskos izdevumos, anonīmi 
recenzētos rakstu krājumos, kolektīvajās monogrāfijās un starptautisku zinātnisko konferenču rakstu 

krājumos (sk. sadaļu 4.2.2.-4.2.5.), kā arī kopsavilkumi (īsās tēzes) starptautisku zinātnisko konferenču 
rakstu krājumos un cita veida zinātniskās publikācijas (sk. sadaļu 4.2.6).  

Lai nodrošinātu komunikāciju ar citu nozaru speciālistiem un sabiedrību kopumā, institūta un tā 

darbinieku zinātniskās aktivitātes ir atspoguļotas 8 populārzinātniskās publikācijās un publikācijās 
masu saziņas l īdzekļos (nozaru, populārzinātniskie un vispārēja rakstura preses izdevumi, radio, TV, 
Interneta vide, multimediju materiāli ) (sk. sadaļu 4.2.7.). 

4.2.1. Zinātniski raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs 

un/vai iekļauti ERIH (European Reference Index of the Humanities) datu bāzes INT1 vai INT2 

kategorijas žurnālos (grupa 1.1.) 

Skaits: 15 

1. Barmina, I.; Lickrastina, A.; Purmalis, M.; Zake, M.; Valdmanis, R.; Valdmanis, J.; Arshanitsa, A.; 
Solodovnik, V.; Telisheva, G. Effect of biomass high-frequency pre-treatment on combustion 
characteristics. - Chemical Engineering Transactions, 2012, Vol. 29, Nr. 2, pp. 895-900 (DOI: 

10.3303/CET1229150, http://www.aidic.it/cet/12/29/150.pdf). 

2. Barmina, I.; Lickrastina, A.; Zake, M.; Arshanitsa, A.; Solodovnik, V.; Telisheva, G. Effect of Main 
Characteristics of Pelletized Renewable Energy Resources on Combustion Characteristics and 

Heat Energy Production. - Chemical Engineering Transactions, 2012, Vol. 29, Nr. 2, pp. 901-906 
(DOI: 10.3303/CET1229151, http://www.aidic.it/cet/12/29/151.pdf). 

3. Bikovens, O.; Dizhbite, T.; Telysheva, G. Characterisation of humic substances formed during 
co-composting of grass and wood wastes with animal grease. - Environmental Technology, 

2012, Vol. 33, Nr. 12, pp. 1427-1433 (DOI: 10.1080/09593330.2011.632652, 
http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2011.632652). 

4. Cabulis, U.; Kirpluks, M.; Stirna, U.; Lopez, M.J.; Vargas -Garcia, M.d.C.; Suárez-Estrella, F.; 
Moreno, J. Rigid polyurethane foams obtained from tall  oil  and fi l led with natural fibers: 

Application as a support for immobilization of l ignin-degrading microorganisms. - Journal of 
Cellular Plastics, 2012, Vol. 48, Nr. 6, pp. 500-515 (DOI: 10.1177/0021955x12443142, 
http://cel.sagepub.com/content/48/6/500.abstract). 

5. Dobele, G.; Dizhbite, T.; Gil, M.V.; Volperts, A.; Centeno, T.A. Production of nanoporous 
carbons from wood processing wastes and their use in supercapacitors and CO2 capture. - 
Biomass and Bioenergy, 2012, Vol. 46, pp. 145-154 (DOI: 10.1016/j.biombioe.2012.09.010, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.09.010). 

6. Elisashvili, V.; Irbe, I.; Andersone, I.; Andersons, B.; Tsiklauri, N. Hydrolytic enzyme activity of 
EN113 standard basidiomycetes in the fermentation of l ignocellulosic material and wood 
colonization. - Holzforschung, 2012, Vol. 66, Nr. 7, pp. 841-847 (DOI: 10.1515/hf-2011-0089, 

http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2012.66.issue-7/hf-2011-0089/hf-2011-0089.xml). 

7. Irbe, I.; Karadelev, M.; Andersone, I.; Andersons, B. Biodeterioration of external wooden 
structures of the Latvian cultural heritage. - Journal of Cultural Heritage, 2012, Vol. 13, Nr. 3, 

http://www.aidic.it/cet/12/29/150.pdf
http://www.aidic.it/cet/12/29/151.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2011.632652
http://cel.sagepub.com/content/48/6/500.abstract
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.09.010
http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2012.66.issue-7/hf-2011-0089/hf-2011-0089.xml
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pp. S79-S84 (DOI: 10.1016/j.culher.2012.01.016, http://www.em-
consulte.com/en/article/749387). 

8. Kukle, S.; Gravitis, J.; Putnina, A. Processing Parameters Influence on Disintegration Intensity of 
Technical Hemp Fibres. - Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 2012, Vol. 6, Nr. 4, pp. 
440-448 (DOI: 10.1166/jbmb.2012.1242 http://dx.doi.org/10.1166/jbmb.2012.1242). 

9. Rizhikovs, J.; Zandersons, J.; Spince, B.; Dobele, G.; Jakab, E. Preparation of granular activated 

carbon from hydrothermally treated and pelletized deciduous wood. - Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis, 2012, Vol. 93, Nr., pp. 68-76 (DOI: 10.1016/j.jaap.2011.09.009, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237011001628). 

10. Sable, I.; Grinfelds, U.; Jansons, A.; Vikele, L.; Irbe, I.; Verovkins, A.; Treimanis, A. Comparison of 

the properties of wood and pulp fibers from lodgepole pine (Pinus contorta) and Scots pine 
(Pinus sylvestris). - Bioresources, 2012, Vol. 7, Nr. 2, pp. 1771-1783 
(http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_2_1802_Sable_GJVIVT_Wood_Fib

ers_Lodgepole_Scots_Pines_2362.pdf). 

11. Savitskaya, T.A.; Reznikov, I.V.; Shcheglov, V.A.; Tsygankova, N.G.; Telysheva, G.M.; Grinshpan, 
D.D. Rheological properties of disperse systems based on hydrolyzed lignin and oil. - Journal of 
Engineering Physics and Thermophysics, 2012, Vol. 85, Nr. 3, pp. 662-667 (DOI: 

10.1007/s10891-012-0699-5, http://dx.doi.org/10.1007/s10891-012-0699-5). 

12. Shulga, G.; Vitolina, S.; Shakels, V.; Belkova, L.; Cazacu, G.; Vasile, C.; Nita, L. Lignin separated 
from the hydrolyzate of the hydrothermal treatment of birch wood and its surface properties. - 

Cellulose Chemistry and Technology, 2012, Vol. 46, Nr. 5-6, pp. 307-318 
(http://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT5-6(2012)/p.307-318.pdf). 

13. Solala, I.; Volperts, A.; Andersone, A.; Dizhbite, T.; Mironova -Ulmane, N.; Vehniäinen, A.; Pere, 
J.; Vuorinen, T. Mechanoradical formation and its effects on birch kraft pulp during the 

preparation of nanofibril lated cellulose with Masuko refining. - Holzforschung, 2012, Vol. 66, 
Nr. 4, pp. 477-483 (DOI: 10.1515/hf.2011.183, 
http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2012.66.issue-4/hf.2011.183/hf.2011.183.xml ). 

14. Stirna, U.; Lazdiņa, B.; Vilsone, D.; Lopez, M.J.; Vargas -Garcia, M.d.C.; Suárez-Estrella, F.; 

Moreno, J. Structure and properties of the polyurethane and polyurethane foam synthesized 
from castor oil  polyols. - Journal of Cellular Plastics, 2012, Vol. 48, Nr. 6, pp. 476-488 (DOI: 
10.1177/0021955x12445178, http://cel.sagepub.com/content/48/6/476.abstract). 

15. Yakushin, V.; Belkova, L.; Sevastyanova, I. Properties of rigid polyurethane foams fi l led with 
glass microspheres. - Mechanics of Composite Materials, 2012, Vol. 48, Nr. 5, pp. 579-586 (DOI: 
10.1007/s11029-012-9302-6, http://dx.doi.org/10.1007/s11029-012-9302-6). 

Papildus: 2013. gada publikācijas, kas Internetā (online) bija pieejamas jau 2012. gadā:  

a. Andersons, J.; Sparnins, E.; Cabulis, U.; Stirna, U. Fracture toughness of PIR foams produced 
from renewable resources. - Key Engineering Materials, 2013, Vol. 525-526, pp. 29-32 (Online 

since November, 2012, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.525-526.29, 
http://www.scientific.net/KEM.525-526.29). 

b. Galvanauskas, V.; Grigs, O.; Vanags, J.; Dubencovs, K.; Stepanova, V. Model -based optimization 
and pO2 control of fed-batch Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae cultivation 

processes. - Engineering in Life Sciences, 2013, Vol. 13, Nr. 2, pp. 172-184 (Article first 
published online: 17 November 2012, http://dx.doi.org/10.1002/elsc.201200012).  

c. Grinins, J.; Andersons, B.; Biziks, V.; Andersone, I.; Dobele, G. Analytical pyrolysis as an 

instrument to study the chemical transformations of hydrothermally modified wood. - Journal 
of Analytical and Applied Pyrolysis, in Press (Available online 2 November 2012, DOI: 
10.1016/j.jaap.2012.10.016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2012.10.016). 

d. Kurańska, M.; Prociak, A.; Kirpluks, M.; Cabulis, U. Porous polyurethane composites based on 

bio-components. - Composites Science and Technology, 2013, Vol. 75, pp. 70-76 (Available 
online 19 December 2012, DOI: 10.1016/j.compscitech.2012.11.014, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353812004022).  

http://www.em-consulte.com/en/article/749387
http://www.em-consulte.com/en/article/749387
http://dx.doi.org/10.1166/jbmb.2012.1242
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237011001628
http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_2_1802_Sable_GJVIVT_Wood_Fibers_Lodgepole_Scots_Pines_2362.pdf
http://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_2_1802_Sable_GJVIVT_Wood_Fibers_Lodgepole_Scots_Pines_2362.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s10891-012-0699-5
http://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT5-6(2012)/p.307-318.pdf)
http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2012.66.issue-4/hf.2011.183/hf.2011.183.xml
http://cel.sagepub.com/content/48/6/476.abstract
http://dx.doi.org/10.1007/s11029-012-9302-6
http://www.scientific.net/KEM.525-526.29
http://dx.doi.org/10.1002/elsc.201200012
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2012.10.016
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353812004022
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e. Stirna, U.; Fridrihsone, A.; Lazdina, B.; Misane, M.; Vilsone, D. Biobased Polyurethanes from 
Rapeseed Oil Polyols: Structure, Mechanical and Thermal Properties. - Journal of Polymers and 

the Environment, in Press (Published online: 19 December 2012, DOI: 10.1007/s10924-012-
0560-0, http://dx.doi.org/10.1007/s10924-012-0560-0). 

f. Zhurinsh, A.; Dobele, G.; Rizhikovs, J.; Zandersons, J.; Grigus, K. Effect of pre-treatment 
conditions on the analytical pyrolysis products from birch wood lignocellulose. - Journal of 

Analytical and Applied Pyrolysis, in Press (Available online 19 December 2012, DOI: 
10.1016/j.jaap.2012.12.008, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2012.12.008). 

4.2.2. Recenzēti zinātniski raksti, kas publicēti citos starptautiskos un Latvijā izdotos 

zinātniskos žurnālos 

, kam ir ISSN kods, starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un kuros tiek 

publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī raksti ERIH datu bāzes NAT kategorijas 

žurnālos (grupa 1.2.) 

Skaits: 8 

16. Brovkina, J.; Lakevičs, V.; Stepanova, V.; Ozoliņš, J.; Bērziņa -Cimdiņa, L.; Šuļga, G. Efektīvu 
sorbentu izstrāde uz Latvijas dabīgo mālu bāzes. - RTU zinātniskie raksti. 1. sēr., 
Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 2012, Vol. 26, lpp. 37-41 

(https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15287). 

17. Dizhbite, T.; Ponomarenko, J.; Andersone, A.; Dobele, G.; Lauberts, M.; Krasilnikova, J.; 
Mironova-Ulmane, N.; Telysheva, G. Role of paramagnetic polyconjugated clusters in l ignin 

antioxidant activity (in vitro). - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 2012, 
Vol. 38, Issue 012033, pp. 1-5 (DOI: 10.1088/1757-899X/38/1/012033, 
http://iopscience.iop.org/1757-899X/38/1/012033). 

18. Irbe, I.; Noldt, G.; Grinfelds, U.; Verovkins, A.; Jansons, A.; Koch, G. Genetic variation of Norway 
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http://dx.doi.org/10.1007/s10924-012-0560-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2012.12.008
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15287
http://iopscience.iop.org/1757-899X/38/1/012033
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=25340
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/13755
http://eeb.lu.lv/EEB/201204/EEB_10_Klavina.shtml
http://www.atlas-publishing.org/table_of_content.php?id=28&tablecontentid=151&action=download
http://www.atlas-publishing.org/table_of_content.php?id=28&tablecontentid=151&action=download
http://iopscience.iop.org/1757-899X/38/1/012051


26 
 

4.2.3. Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās 
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Conference Proceedings Citation Index un/vai SCOPUS (grupa 4.1.) 
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Slovenia (Electronic Edition), Eds. Jones, D.; Militz, H.; Petric, M.; Pohleven, F.; Humar, M.; 
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surface energy by Hansen solubility parameters. - In: 12th European Workshop on 
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38. Dobele, G.; Volperts, A.; Mironova, N.; Zhurins, A. Woodwaste based nanoporous activated 
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Practical Conference „Earth’s Fields and their Influence on Organisms 2012“, June 7 -10, 2012, 
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40. Fridrihsone, A.; Stirna, U. Biobased rapeseed oil  polyols and their use in polyurethane coatings. 
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44. Kirpluks, M.; Cabulis, U. Wood origin raw materials for rigid polyurethane foam production. - 
In: BiPoCo 2012, International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, May 27-31, 
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47. Kurańska, M.; Prociak, A.; Cabulis, U. Porous polyurethane composites with natural fi l lers. - In: 
BiPoCo 2012, International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, May 27-31, 
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Balaton, Hungary. e-Abstract Book, 3 p.  

62. Vikele, L.; Treimanis, A.; Laka, M.; Chernyavskaya, S. Improvement of paper technologies by 
using nanoparticles of biodegradable natural polymers. - In: 8th International Paper and 
Coating Chemistry Symposium, June 10-14, 2012, Stockholm, Sweden. Book of Abstracts, pp. 
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p.  

64. Yakushin, V.; Belkova, L.; Sevastyanova, I. Effect of the fi l ler shape on the properties  of rigid 
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78. Arshanitsa, A.; Krumina, L.; Vevere, L.; Telysheva, G. The wheat straw lignin as a renewable 

polyol of polyurethanes elastomers. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, 
Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 54. 

79. Belkova, L.; Andersons, B. Plant fibre walls - a polymeric composition of micro- and nano-
structures (Review). - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 

19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 41. 

80. Belkova, L.; Zhurinsh, A. Study of the changes in the morphological structure of birch wood in 
the process of acidic hydrolysis by the SEM method. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, 

BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 62. 

81. Brovkina, J.; Shulga, G.; Ozolins, J.; Neilands, R.; Tihomirova, K.; Podjava, A. Effect of ozonation 
of the pre-coagulated model wastewater on removal of wood pol lutants. - In: Abstracts of the 
Riga Technical University 53rd International Scientific Conference. Section: Materials Science 

and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 
89. 

82. Cabulis, U. Development of Pol yurethane Foams from Forest Origin Raw Materials. - In: 

lnternational Workshop "Towards a North-Eastern European Biomass Agenda 2O2O", Riga 
(Latvia), 15.-16.08.2012, pp. 74-76. 

83. Cabulis, U.; Kirpluks, M.; Andersons, J. Effect of montmorilonite type nanoparticles on stiffness 
and flammability of rapeseed oil  based polyisocyanurate foams. - In: Baltic Polymer Symposium 

2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 93. 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/knowledge/A-B-C-D_posteri.pdf
http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-Engineering_proceedings.pdf
http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-Engineering_proceedings.pdf


31 
 

84. Dizhbite, T.; Arshanitsa, A.; Ponomarenko, J.; Gosseli nk, R.J.A.; Van Der Puften, J.; Telysheva, G. 
Combination of analytical pyrolysis and fractionation of ttechnical l ignin as a tool for 

improvement of its antioxidant properties. - In: 19th lnternational Symposium on Analytical 
and Applied Pyrolysis PYRO2012, May 21-25,2012, Linz, Austria. Book of Abstracts, p. 108. 

85. Dizhbite, T.; Ponomarenko, J.; Andersone, A.; Dobele, G.; Lauberts, M.; Krasilnikova, J. Role of 
Paramagnetic Polyconjugated Clusters In Lignin Antioxidant Activity. - In: International 

conference „Functional materials and nanotechnologies FM&NT”, April 17–20, 2012, Riga, 
Latvia, p. 194. 

86. Dizhbite, T.; Ponomarenko, J.; Lauberts, M.; Lebedeva, G.; Andersone, A.; Jurkjane, V.; 
Telysheva, G. Fractionation and characterization of l ignoboost kraft l ignin with emphasis on its 

antioxidant activity. – In: COST Action FP0901 "Analytical techniques for biorefineries", March 
27-28, 2012, Tulln, Austria, pp. 52-53. 

87. Dobele, G.; Jakab, E.; Zoltan, S.; Volperts, A.; Zhurins, A.; Telysheva, G. Formation of 

nanoporous carbon materials in thermocatalytic synthesis conditions. - In: 19th lnternational 
Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis PYRO2012, May 21 -25,2012, Linz, Austria. Book 
of Abstracts, p. 138. 

88. Fridrihsone, A.; Stirna, U.; Zeltins, V. Mechanical and thermal properties of polyurethanes 

obtained from biobased rapeseed oil  polyols. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, 
Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 65. 

89. Gaidukov, S.; Gromilova, K.; Maksimov, R.D.; Tupureina, V.; Cabulis, U.; Fridrihsone, A. 

Preparation and properties of nanocomposites from polyurethane reinforced with 
montmorillonite. - In: Seventeenth International Conference Mechanics of Composite 
Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia. Book of abstracts, 2012; Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, 
K.; Kulakovs, V., Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia: Riga, 2012; p. 84. 

90. Janberga, A.; Irbe, I.; Biziks, V.; Kurnosova, N.; Andersons, B.; Andersone, I. Biodegradation of 
treated softwood and hardwood species by brown rot fungi. - In: Book of Abstracts of the 1st 
Congress of Baltic Microbiologists (CBM 2012), Riga, Latvia, 31.10.-04.11.2012, p. P52 
(http://www.lu.lv/uploads/media/abstract_book_CBM2012_web.pdf).  

91. Janceva, S.; Dizbite, T.; Telysheva, G.; Dzenis, M. Isolation and characterization of 
proanhocyanidins from alder bark by FTIR, GPC/SEC, 13C-NMR and MALDI-TOF mass 
spectrometry. - In: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific 

Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, 
Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 90. 

92. Janceva, S.; Lauberts, M.; Dizhbite, T.; Telysheva, G.; Kazernaviciute, R.; Venskutonis, R. 
Assesment of antioxidant activity of oligomeric phenolic compounds isolated from hardwood 

barks using different testing methods. - In: Book of Abstract of the 17th International scientific 
conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, p. 31. 

93. Jashina, L.; Dizbite, T.; Martinova, L.; Telysheva, G. Influence of oxidative modification of wheat 
straw lignin on its sorption capacity towards heavy matals. - In: Book of Abstract of the 17th 

International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, p. 33. 

94. Kirpluks, M.; Kurańska, M.; Cabulis, U.; Prociak, A. Three different aproaches for polyol 
synthesis from rapeseed oil. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, 

September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 67. 

95. Krasilnikova, J.; Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Bikovens, O.; Fizdel, I. Perspectives of obesity and 
obesity-associated disorders correction by oregonin. - In: International conference on Nutrition 
and Growth, France, Paris, March 1-3, 2012, p. 65 

(http://ngc.ekonnect.co/NGC_522/poster_19872/program.aspx).  

96. Krasilnikova, J.; Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Ponomarenko, J.; Fizdel, I. Two fractions of l ignins - 
one way of action in blood. - In: Chemistry and target identification of natural products. 

Workshop of COST Action CM0804, May 21-24, 2012, Bucharest, Romania, pp. 49-50. 

97. Kuranska, M.; Kirpluks, M.; Misane, M.; Cabulis, U.; Prociak, A. Influence of vegetable oil  
polyols on selected properties of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. - In: Cellular 

http://www.lu.lv/uploads/media/abstract_book_CBM2012_web.pdf
http://ngc.ekonnect.co/NGC_522/poster_19872/program.aspx


32 
 

Materials - CELLMAT 2012. Programme and Abstracts, 7-9 November 2012, Dresden 
(Germany), p. 142. 

98. Laka, M.; Chernyavskaya, S.; Treimanis, A.; Skute, M. Use of nanoparticles obtained from wood 
processing residues for reinforcing paper. - In: Seventeenth International Conference 
Mechanics of Composite Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia. Book of abstracts, 2012; 
Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, K.; Kulakovs, V., Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia: 

Riga, 2012; p. 134. 

99. Lakevičs, V.; Brovkina, J.; Stepanova, V.; Dušenkova, I.; Ozoliņš, J.; Šuļga, G.; Bērziņa -Cimdiņa, L. 
Using sorbents, developed on Latvian clay basis, in solving environmental problems. - In: Book 
of Abstract of the 17th International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18 -19, 2012, 

Riga, Latvia, p. 45. 

100. Laubert, M.; Ponomarenko, J.; Dizbite, T.; Kazeraviciute, R.; Venskutonis, R.; Telys heva, G. 
Potential of technical kraft-l ignin as an antioxidant -In: 7th Baltic Conference on Food Science 

and Technology Innovative and Healthy Food for Consumers, Kaunas, Lithuania, May 17-18, 
2012, p. 57. 

101. Lauberts, M.; Janceva, S.; Ponomarenko, J.; Dizhbite, T.; Telysheva, G. Assesment antioxidant 
activity of oligomeric phenolic compounds isolated from wood bark using different testing 

methods. - In: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific 
Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, 
Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 93. 

102. Osica, I.; Kirpluks, M.; Cabulis, U. Thermal insulation from tall  oil polyols for log houses. - In: 
Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme 
and Proceedings, p. 111. 

103. Ostrovska, S.; Vitolina, S.; Shulga, G.; Neiberte, B.; Verovkins, A.; Brovkina, J. Characteristics 

and properties of soda lignin obtained from aspen wood by-products. - In: Book of Abstract of 
the 17th International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, 
p. 60. 

104. Paberza, A.; Arshanitsa, A.; Cabulis, U. Thermal degradation and physical-mechanical 

properties of l ignin-filled rigid polyurethane foam. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, 
BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 90. 

105. Pazhe, A.; Zandersons, J.; Rizhikovs, J.; Dobele, G.; Spince, B.; Jurkjane, V.; Tardenaka, A. 

Composition of birch bark extracts depending on the solvent type. - In: Abstracts of the Riga 
Technical University 53rd International Scientific Conference. Section: Materials Science and 
Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 92. 

106. Pazhe, A.; Zandersons, J.; Rizhikovs, J.; Dobele, G.; Spince, B.; Jurkjane, V.; Tardenaka, A. 

Obtaining of triterpene derivatives from outer birch bark in the extraction process. - In: Book of 
Abstract of the 17th International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18 -19, 2012, 
Riga, Latvia, p. 62. 

107. Ponomarenko, J.; Dizbite, T.; Viksna, A.; Lauberts, M.; Telysheva, G.; Krasilnikova , J. Sulphur-

free hardwood lignins as potent environment-friendly antioxidants. - In: Book of Abstract of the 
17th International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, p. 
63. 

108. Putnina, A.; Kukle, S.; Gravitis, J. Innovative technologies for products from renewable 
resources. - In: 3rd International Conference on Integrative Approaches towards Sustainability 
"Sustainable development, knowledge society and smart future manufactoring technologies. 
Knowledge", 27-30 June, 2012, Jurmala, Latvija, pp. 19-20 

(http://www.lu.lv/fi leadmin/user_upload/lu_portal/projekti/knowledge/A-B-C-D_posteri.pdf).  

109. Putnina, A.; Kukle, S.; Gravitis , J. Natural hemp fibres as additives to form polymer composites. 
- In: Seventeenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 28 -June 1, 

2012, Riga, Latvia. Book of abstracts, 2012; Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, K.; Kulakovs, V., Institute 
of Polymer Mechanics, University of Latvia: Riga, 2012; p. 178. 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/knowledge/A-B-C-D_posteri.pdf


33 
 

110. Rancane, S.; Arshanitsa, A.; Solodovnik, V.; Lazdina, D. Potential of reed canary grass as an 
energy crop in Latvian conditions. - In: Book of Abstract of the 17th International scientific 

conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, p. 66. 

111. Roze, L.; Bikovens, O.; Telysheva, G. Extraction and identification of pentacyclic lupane-type 
triterpenoids from alder bark. - In: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International 
Scientific Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, 

Riga, Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 63. 

112. Shakels, V.; Shulga, G.; Dzenis, M. Behaviour of the lignin-based polyelectrolyte complex at the 
water-heptane interface. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, 
September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 70. 

113. Shulga, G.; Brovkina, J.; Vitolina, S.; Ostrovska, S.; Ozolins, J.; Neilands, R. Comparative effect of 
polyaluminium chloride and its composition with sulphate aluminium on wood processing 
wastewater coagulation. - In: Seventeenth International Conference Mechanics of Composite 

Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia. Book of abstracts, 2012; Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, 
K.; Kulakovs, V., Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia: Riga, 2012; p. 195. 

114. Shulga, G.; Shakels, V.; Vitolina, S. Effect of composition of the lignin-chitosan polyelectrolyte 
complex on its surface activity. - In: 9th International Symposium on Polyelectrolytes ISP 2012, 

July 9-12, Lausanne, Switzerland, pp. P6-2. 

115. Shulga, G.; Vitolina, S.; Neiberte, B.; Verovkins, A.; Ostrovska, S.; Zezin, A.; Abramchuk, S. Effect 
of hydrolysis parameters of aspen wood by-product on composition and properties of the 

obtained residue and the hydrolyzate. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, 
Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 69. 

116. Shulga, G.; Vitolina, S.; Ostrovska, S. Lignin-based polyelectrolyte complexes and their 
advanced application. - In: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International 

Scientific Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, 
Riga, Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 14. 

117. Shulga, G.; Vitolina, S.; Verovkins, A.; Neiberte, B.; Brovkina, J.; Ostrovska, S. Study of the 
polyelectrolite complex between aspen lignin and polyethylenimine. - In: Seventeenth 

International Conference Mechanics of Composite Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia. 
Book of abstracts, 2012; Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, K.; Kulakovs, V., Institute of Polymer 
Mechanics, University of Latvia: Riga, 2012; p. 194. 

118. Smirnova, K.; Skadins, E.; Gaidukov, S.; Tupureina, V.; Cabulis, U.; Maksimov, R.D. Influence of 
MMT and MWCNT additives on the properties of polyurethane prepared from the rapeseed oil  
polyols. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19 -22, 2012. 
Programme and Proceedings, p. 73. 

119. Stiebra, L.; Zoldners, J. Polycarboxylic acids influence on the grey alder hemicelluloses 
dispersion properties. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, 
September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 137. 

120. Telysheva, G.; Dobele, G.; Arshanitsa, A.; Lebedeva, G.; Jurkjane, V.; Andersone, A. Potential of 

pyrolysis for valuable products obtaining from wheat straw lignin produced by CIMV 
technology. - In: 8th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries (RRB-8), 
4-6 June, 2012, Toulouse, France. Final Program & Abstract Book, p. 177. 

121. Telysheva, G.; Krasilnikova, J.; Dizbite, T.; Bikovens, O.; Roze, L.; Sheibak, V.; Pavlucovetz, A.; 
Ostrovskaya, O. Rich-in-polyphenols grey alder bark extract as a potential component of a 
functional food. - In: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology Innovative and 
Healthy food for consumers, Kaunas, Lithuania, May 17-18, 2012, p. 58. 

122. Telysheva, G.; Lebedeva, G.; Dobele, G.; Volpert, A.; Vevere, L. Corn plant development on tthe 
background of soil  with low rate of biochar. - In: Book of Abstract of the 17th International 
scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia, p. 82. 

123. Treimanis, A.; Laka, M.; Vikele, L.; Chernyavskaya, S.; Skute, M. Nanoparticles of cellulose and 
chitosan used as biodegradable paper additives. - In: The 243rd American Chemical Society 
National  Meeting, March 25-30, 2012, San Diego, CA, USA, 



34 
 

(http://abstracts.acs.org/chem/243nm/program/divisionindex.php?act=presentations&val=CE
LL+Poster+Session&ses=CELL+Poster+Session&prog=107341).  

124. Treimanis, A.; Sable, I.; Grinfelds, U.; Arshanitsa, A.; Dizhbite, T.; Andersone, A.; Telysheva, G. 
Characterization of l ignocellulosics by using separation of fibre surface layers and nitrogen 
sorption. - In: COST Action FP1105 Workshop, December 3-4, 2012, Stockholm, Sweden. 
Abstracts and Keynote Presentations, pp. 33, 56 

(http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-
action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstracts.pdf, 
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-
action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf).  

125. Upitis, G.; Dolacis, J. Characteristics of the hemp fiber modified plywood. - In: Proceedings of 
the 8th meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE), 
September 13-14, 2012, Kaunas, Lithuania, Eds.: Baltrusaitis, A.; Ukvalbergiene, K., 

Technologija: kaunas, 2012; p 234 (http://www.nordicforestresearch.org/wp-
content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-
Engineering_proceedings.pdf).  

126. Vanags, J.; Galvanauskas, V.; Grigs, O.; Dubencovs, K.; Stepanova, V. On-line model-based 

optimization and control of fed-batch processes using Matlab code, OPC server, SCADA, and 
PLC. - New Biotechnology, Vol. 29, Supplement, Nr., pp. S163 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678412006048) (Abstract of the 

Poster 5.0.12. from the 15th European Congress on Biotechnology, 23 -26 September 2012, 
Istambul, Turkey). 

127. Vikele, L.; Treimanis, A.; Laka, M. Improvement of paper hydrophobic properties by using 
biodegradable natural polymer - chitosan. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, 

Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 91. 

128. Vikele, L.; Treimanis, A.; Passas, R.; Birska, I.; Laka, M.; Chernyavskaya, S. Fibre wall breakdown 
and production of nanoparticles for improvement of paper properties. - In: COST Action 
FP1105 Workshop, December 3-4, 2012, Stockholm, Sweden. Abstracts and Keynote 

Presentations, pp. 39, 58 (http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-
action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstra cts.pdf, 
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-

action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf).  

129. Vitolina, S.; Shulga, G.; Reihmane, S. Coagulation of biomass from the model wastewater by 
polyethyleneimine. - In: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific 
Conference. Section: Materials Science and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, 

Latvia, RTU Publishing House: Riga, 2012; p. 91. 

130. Volperts, A.; Dobele, G.; Mironova-Ulmane, N.; Sildos, I. Structure of Nanoporous Carbon 
Materials for Supercapacitors. - In: International conference „Functional materials and 
nanotechnologies FM&NT”, April 17–20, 2012, Riga, Latvia, p. 253. 

131. Yakushin, V.; Belkova, L.; Sevastyanova, I. Properties of rigid polyurethane foams fi l led with 
glass microspheres. - In: Seventeenth International Conference Mechanics of Composite 
Materials, May 28-June 1, 2012, Riga, Latvia. Book of abstracts, 2012; Eds.: Tamužs, V.; Cīrule, 

K.; Kulakovs, V., Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia: Riga, 2012; p. 228. 

132. Yakushin, V.; Stirna, U.; Sevastyanova, I.; Vilsone, D.; Zeltins, V.; Kirpluks, M. Properties of 
polyurethanes on tall  oil  fatty acids ester base with different types of flame retardants. - In: 
Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme 

and Proceedings, p. 85. 

133. Zandersons, J.; Dobele, G.; Jurkjane, V.; Rizhikovs, J.; Spince, B. Feasability of broadening the 
raw material choice for levoglucosane production. - In: 19th lnternational Symposium on 

Analytical and Applied Pyrolysis PYRO2012, May 21-25,2012, Linz, Austria. Book of Abstracts, p. 
161. 

134. Zeltins, V.; Deme, L.; Lazdina, B.; Fridrihsone, A.; Yakushin, V.; Stirna, U. Degradation study of 
rapeseed oil  based polyurethane coatings. - In: Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, 

Liepaja, Latvia, September 19-22, 2012. Programme and Proceedings, p. 64. 

http://abstracts.acs.org/chem/243nm/program/divisionindex.php?act=presentations&val=CELL+Poster+Session&ses=CELL+Poster+Session&prog=107341
http://abstracts.acs.org/chem/243nm/program/divisionindex.php?act=presentations&val=CELL+Poster+Session&ses=CELL+Poster+Session&prog=107341
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstracts.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstracts.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf
http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-Engineering_proceedings.pdf
http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-Engineering_proceedings.pdf
http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2011/03/Northern-European-Network-for-Wood-Science-and-Engineering_proceedings.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678412006048
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstracts.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Abstracts.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf
http://www.napier.ac.uk/forestproducts/cost-action/Documents/Documents%20and%20Publications/Posters.pdf


35 
 

135. Zhurinsh, A.; Dobele, G.; Rizhikovs, J.; Jurkjane, V.; Zandersons, J. Influence of the pre-
treatment conditions on the analytical pyrolysis products from birch wood lignocellulose. - In: 

19th lnternational Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis PYRO2012, May 21 -25,2012, 
Linz, Austria. Book of Abstracts, p. 162. 

136. Zhurinsh, A.; Dobele, G.; Rizhikovs, J.; Zandersons, J.; Paze, A. Effect of birch wood 
prehydrolysis on the thermal degradation of l ignocellulose, In book of abstracts. - In: 

UBIOCHEM-III Workshop “Sustainable production of fuels/energy, materials& chemicals from 
biomass”, 1-3 November 2012., Thesaloniki, Greece, p. 19. 

137. Zoldners, J.; Meija-Feldmane, A.; Stiebra, L. Properties of grey alder hemicelluloses solution. - 
In: Plant and Seaweed Polysaccharide Workshop PSP 2012, July 17-20, 2012, Nantes (France), 

p. P58. 

4.2.7. Raksti citos žurnālos vai avīzēs (zinātniskā komunikācija) 

(grupa 6.9.) 

Skaits: 8 

138. Jansons, Ā.; Voronova-Petrova, A.; Grīnfelds, U.; Šāble, I. Saskatīt gēnus aiz kokiem. - Baltijas 
koks, 2012, Nr. 7 (143), lpp. 22-23  

Par LVMI „Silava” un LVKĶI īstenoto ESF projektu. 

139. Kalniņa, D. Latvijai jāpiešķir būtiska nozīme zinātnes attīstībai. - Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība (LIZDA), 10.11.2012. (http://www.lizda.lv/?jaunums=831).  

LVKĶI arodkomitejas priekšsēdētāja Dr. Jāņa Rižikova intervija par aktuāliem ar zinātnis 
saistītiem jautājumiem Latvijā. 

140. Knipše, S. Alkšņu mizas - pret novecošanu un slimībām. - Dienas Bizness, 31.08.2012, Nr. 159 

(4325), lpp. 11. 

Populārs apraksts par VPP „NatRes” ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem LVKĶI. 

141. Knipše, S. Mīlestība un citi  zinātniski iemesli. - Diena, 21.02.2012, Nr. 37 (628), lpp. 14-15 

(http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/milestiba-un-citi-zinatniski-iemesli-13932582).  

Intervija ar LVKĶI zinātnisko darbinieku no Itālijas Errj Sansonetti, kas sācis darbu institūtā 7 . IP 
projekta WOOD-NET ietvaros; LV ĶKI zinātnieka Bruno Andersona viedoklis par zinātnisko 
darbinieku mobilitātes un straptautiskās sadarbības nozīmi. 

142. Lavrinoviča, I. Bioetanols - no lapkoku koksnes. - Mājas viesis, 21.09.-04.10.2012, lpp. 18. 

Apraksts par LV KĶI zinātnieka Dr.habil. Nikolaja Vederņikova veiktajiem pētījumiem ERAF 
finansēta projekta ietvaros. 

143. Strazdiņa, I. Jo vairāk grozies, jo vairāk atlec. Latvija izmanto tikai pusi no ES iespējām zinātnes 
attīstībai. - Latvijas Avīze, 13.07.2012, Nr. 136 (4575), lpp. 12 
(http://mod2.la.lv/main1.php?dat=2012-07-13&type=te).  

Informācija par 7IP projektu FORBIOPLAST, kura realizācijā piedalās arī LVKĶI. 

144. Svētdienas vitamīns. - Latvijas Radio 1, 15.01.2012 13:05. 

Raidījumā piedalās LVKĶI zinātnieks Dr. Jānis Dolacis. 

145. O'Donohue, M.; Faure, A. BIOCORE - a biorefinery concept. - Bioplastics Magazine, 2012, Vol. 7, 
Nr. 1, pp. 42-45. 

Informācija par 7. IP projektu BIOCORE, kura realizācijā piedalās arī LVKĶI. 

 

 

http://www.lizda.lv/?jaunums=831
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/milestiba-un-citi-zinatniski-iemesli-13932582
http://mod2.la.lv/main1.php?dat=2012-07-13&type=te
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4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs, to organizācija 

4.3.1. Dalība zinātniskajos pasākumos (konferencēs, semināros …) 

2012. gadā institūta zinātniskie darbinieki ir piedalījušies 41 starptautiska un 1 nacionāla 

mēroga zinātniskos pasākumos: kongresos, konferencēs, semināros, izstādēs... Tajos ir 

nolasīti vai izstādīti kā stenda referāti (posteri) kopumā 102 zinātniski ziņojumi (101 

starptautiska un 1 nacionāla mēroga pasākumos).  

Pasākumi sakārtoti pēc mēroga kalendārā secībā, katram pasākumam norādīts institūta zinātnisko 

darbinieku ziņojumu skaits tajā un ar to saistītās publikācijas (sk. literatūras avotus sadaļā 4.2.). 

Starptautiska mēroga pasākumi 

1. International conference on Nutrition and Growth, France, Paris, March 1 -3, 2012 – 1 

ziņojums [95.]. 
2. World Sustainable Energy Days, 29 February - 2 March 2012, Wels, Austria - 1 ziņojums [45.]. 
3. 243rd American Chemical Society National  Meeting, March 25-30, 2012, San Diego, CA, USA 

– 1 ziņojums [123.]. 

4. COST Actions F0904 - Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing. Workshop 
"Current and Future Trends of Thermo-Hydro-Mechanical Modification of Wood 
Opportunities for new markets?'. March 26-28, 2012, Nancy, France – 1 ziņojums [71.]. 

5. COST Action FP0901 "Analytical techniques for biorefineries", March 27-28, 2012, Tulln, 

Austria - 1 ziņojums [86.]. 
6. UTECH Europe 2012. 17-19 April  2012, Maastricht, The Netherlands – 1 ziņojums [33.]. 
7. International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies (FM&NT2012), April  

17-20, 2012, Riga, Latvia – 2 ziņojumi [17., 23., 85., 130.]. 
8. 7. Europaischer TMT-Workshop, 26.-27. April  2012, Dresden (Germany) – 1 ziņojums [30.]. 
9. Research for Rural Development 2012. Annual 18th International Scientific Conference, 16 to 

18 May 2012, Jelgava, Latvia – 1 ziņojums [53.]. 

10. 7th Baltic Conference on Food Science and Technology Innovative and Healthy Food for 
Consumers, Kaunas, Lithuania, May 17-18, 2012 – 2 ziņojumi [100., 121.]. 

11. Chemistry and target identification of natural products. Workshop of CO ST Action CM0804, 

May 21-24, 2012, Bucharest, Roma – 1 ziņojums [96.]. 
12. 19th lnternational Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis PYRO2012, May 21 -25, 

2012, Linz, Austria - 5 ziņojumi [72., 84., 87., 133., 135.]. 
13. BiPoCo 2012, International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, May 27-31, 

2012, Lake Balaton, Hungary – 6 ziņojumi [41., 44., 47., 59., 61., 63.]. 
14. 21st Century Watershed Technology Conference and Workshop "Improving Water Quality 

and the Environment", Italia, Bari, 27 May - 1 June, 2012 – 1 ziņojums [31.]. 
15. Seventeenth International Conference Mechanics of Composite Materials, May 28 -June 1, 

2012, Riga, Latvia – 8 ziņojumi [74., 77., 89., 98., 109., 113., 117., 131.]. 
16. World Bioenergy 2012, Conference & Exhibitions on Biomass for Energy, 29-31 may 2012, 

Jonkoping, Sweden – 1 ziņojums [27.]. 

17. 8th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries (RRB-8), 4-6 June, 
2012, Toulouse, France - 3 ziņojumi [70., 76., 120.]. 

18. A Scientific and Practical Conference „Earth’s Fields a nd their Influence on Organisms 2012“, 
June 7-10, 2012, Tall inn, Estonia – 2 ziņojumi [39., 60.]. 

19. 8th International Paper and Coating Chemistry Symposium, June 10-14, 2012, Stockholm, 
Sweden - 1 ziņojums [62.]. 

20. 15th European Conference on Composite Materia ls (ECCM15), Venice (Italy), 24-28 June 
2012 – 1 ziņojums [64.]. 

21. 3rd International Conference on Integrative Approaches towards Sustainability "Sustainable 
development, knowledge society and smart future manufactoring technologies. Knowledge", 
27-30 June, 2012, Jurmala, Latvija - 2 ziņojumi [73., 108.]. 
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22. 5th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, 5th 
IC-SCCE, Athens, Greece, 4-7 July, 2012 – 1 ziņojums [26.].  

23. 9th International Symposium on Polyelectrolytes ISP 2012, July 9-12, Lausanne, Switzerland – 
1 ziņojums [114.]. 

24. Plant and Seaweed Polysaccharide Workshop PSP 2012, July 17-20, 2012, Nantes, France – 1 
ziņojums [137.]. 

25. lnternational Workshop "Towards a North-Eastern European Biomass Agenda 2O2O", Riga 
(Latvia), 15.-16.08.2012 – 1 ziņojums [82.]. 

26. 12th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, EWLP 2012, August 27 -30, 2012, 
Espoo, Finland – 10 ziņojumi [36., 37., 38., 49., 51., 52., 54., 56., 57., 67.]. 

27. 16th Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS 16), Hangzhou, China on 
September 9-14, 2012 – 1 ziņojums [29.]. 

28. "Hardwood Science and Technology" – 5th Conference on Hardwood Research and 

Util isation in Europe. Sopron, Hungary, 10-11 September 2012 – 1 ziņojums [43.]. 
29. 8th meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE), 

September 13-14, 2012, Kaunas, Lithuania - 4 ziņojumi [50., 55., 59., 125.] 
30. Sixth European Conference on Wood Modification 2012, ECWM6, 17 -18 September, 2012, 

Ljubljana, Slovenia – 1 ziņojums [25.]. 
31. Baltic Polymer Symposium 2012, BPS2012, Liepaja, Latvia, September 19 -22, 2012 – 14 

ziņojumi [78., 79., 80., 83., 88., 102., 104., 112., 115., 118., 119., 127., 132., 134.].  

32. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Istambul, Turkey - 1 
ziņojums [126.]. 

33. 3rd Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, 24 -26 
September 2012, Cracow, Poland – 7 ziņojumi [28., 32., 34., 40., 42., 46., 48.]. 

34. Mеждународная научно-технической конференция, посвященная 50-летию кафедры 
механической технологии древесины ФГБОУ ВПО КГТУ, Кострома, Россия, 9 -12 октября 
2012. г. - 1 ziņojums [68.]. 

35. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference. Section: Materials Science 

and Applied Chemistry, October 11-12, 2012, Riga, Latvia - 7 ziņojumi [81., 91., 101., 105., 
111., 116., 129.]. 

36. 17th International scientific conference “EcoBalt 2012”, October 18-19, 2012, Riga, Latvia - 8 

ziņojumi [92., 93., 99., 103., 106., 107., 110., 122]. 
37. 4th Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC 2012, Helsinki, Finland, 23-25 October, 

2012 – 2 ziņojumi [65., 66.]. 
38. 1st Congress of Baltic Microbiologists (CBM 2012), Riga, Latvia, 31.10.-04.11.2012 – 1 

ziņojums [90.]. 
39. UBIOCHEM-III Workshop “Sustainable production of fuels/energy, materials& chemicals from 

biomass”, 1-3 November 2012, Thesaloniki, Greece - 1 ziņojums [136.]. 
40. Cellular Materials - CELLMAT 2012, 7-9 November 2012, Dresden, Germany – 2 ziņojumi [35., 

97.]. 
41. COST Action FP1105 Workshop, December 3-4, 2012, Stockholm, Sweden – 2 ziņojum1 [124., 

128.] 

Nacionala mēroga pasākumi 

42. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskā konference. Ģēogrāfija, Geoloģij, Vides zinātnes. 2012. 

gada janvāris – februāris, Rīga - 1 ziņojums [69.]. 
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4.3.2. Zinātnisko komunikāciju saistītu pasākumu organizācija –  

pasākums „Zinātnieku nakts 2012” 

Pasākums notika kā 7. Ietvara programmas projekta aktivitāte (projekts FP7-316616 „The Energy Story 

(ENERGY)”). Institūtu apmeklēja apmēram 140 interesentu, ieskaitot 5 skolēnu grupas. Institūta 

laboratorijās bija iekārtotas sešās ekspozīciju vietas. 60-90 min. i lgas ekskursijas laikā institūta viesi tika 

iepazīstināti ar institūta pētījumu tematiku, kas sasaucas ar šā gada pasākuma tematiku „Enerģija”. Tika 

rādīti  saistoši eksperimenti, bija iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar institūta zinātniskajiem 

darbiniekiem. Ņemot vērā, ka apmeklētāju l ielāko daļu veidoja vidusskolēni un jaunāko kursu studenti, arī 

l ielākā daļa pasākumā iesaistīto institūta pārstāvju bija jaunie zinātnieki un institūtā strādājošie studenti. 

Pasākumā „Zinātnieku nakts” institūts piedalās regulāri kopš 2007. gada. 

Pasākuma norise attēlos: 

   

   

4.4. Veiktie līgumdarbi 

4.4.1. Latvijas vai ārvalstu komersantu finansētie pētniecības līgumdarbi (zinātniskās 

izstrādes). 

Kopējais noslēgto līgumu skaits – 11. 

1. Līgums ar UAB-NEO Group (Lietuva). Putupoliuretāna receptūru izstrāde no PET ražošanas 

atkritumiem (2012-2013).  
2. Līgums ar SIA Gro Glass. Stiklu konteineru stiprinājumu ekspertīze. 
3. Līgums ar SIA Exotic Wood. Parketa grīdas novērtējums. 
4. Līgums ar A/S Latvijas Finieris. Ķīmisko materiālu paraugu pārbaudes. 

5. Līgums ar Seesjarvjskij Mačtopropitočnij Zavod (Krievija). Impregnētas koksnes analīze. 
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6. Līgums ar SIA Sinda & VR. Šķeldas siltumtehnisko īpašību analīze. 
7. Līgums ar A/S Biotehniskais Centrs. Aļģu kultivācijas iespēju izpēte. 

8. Līgums ar SIA ABG Baltic. Impregnētas koksnes piesūcināšanas kvalitātes testēšana. 

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.2.1.1. „Kompetences centri” ietvaros 
izveidotajiem kompetences centriem ir noslēgti 3 l īgumi: 

9. Līgums 15-11 Nr. 4-06/18-P2 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC). 

Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte (21.12.2011 -29.05.2015).  
10. Līgums 21-12 Nr.4-06/32-P4 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC). Koksnes 

kompozītmateriāli  ar uzlabotām īpašībām (01.11.2012-31.03.2015). 
11. Līgums 19-12 Nr.03/KC/1.2-1 ar SIA Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences 

centrs. Fermentācijas procesu imitācijas un steril izācijas l ikumsakarību pētījums. 
(01.10.2012.- 28.12.2012.). 

Vēl 2012.gadā veikti 110 dažādi darbi komersantu pasūtījumu izpildei . 

4.5. Darbinieku izstrādātie un vadītie promocijas, maģistra un bakalaura 

darbi. Darbinieku tālākizglītība 

2012. gadā institūta darbinieki ir izstrādājuši un aizstāvējuši:  

  2 promocijas darbus,  

10 maģistru darbus un  

  1 bakalaura darbu.  

Šie darbi ir izstrādāti LVKĶI un to vadītājs vai līdzvadītājs ir bijis LVKĶI zinātniskais darbinieks.  

Vēl 2 gadījumos institūtā savus maģistra darbus daļēji ir izstrādājuši augstskolu studenti (1 

gadījumā ārvalstu augstskolas students) un to vadītājs vai konsultants ir bijis LVKĶI 

zinātniskais darbinieks. 

2012. gadā institūta darbinieki aktīvi iesaistījās tālākizglītībā, piedaloties bakalaura, maģistra 

un doktorantūras studiju programmās. Attiecīgie studiju darbi tiek izstrādāti LVKĶI un to 

vadītāji vai līdzvadītāji ir LVKĶI zinātniskie darbinieki. 

Mācību gads   2011./2012.  2012./2013. 

 Bakalaura studijas 3 (1 beidzis) 4 (2 sākuši) 

 Maģistra studijas 12 (10 beiguši) 4 (2 sākuši) 

 Doktorantūras studijas 13 (1 beidzis) 21 (8 sākuši) 

Promocijas darbi – 2: 

1. Grīnfelds, Uldis. Latvijas koku sugu piemērotība sulfātcelulozes ražošanai (Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte; Promocijas darbs inženierzinātņu doktora 
(Dr.sc.ing.) grāda iegūšanai Materiālzinātņu nozarē, Koksnes materiālu un tehnoloģijas 
apakšnozarē; Darba zinātniskais vadītājs Arnis Treimanis, Prof., Dr.habil.sc.ing., Dr.chem.; 

Aizstāvēts 31.08.2012). 

Darba kopsavilkums ir latviski un angliski pieejamsdatu bāzē „Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē aizstāvētie promocijas darbi” 

(https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=llu02). 

2. Puķe, Māris. Furfurola un etiķskābes iegūšana bērza koksnes priekšapstrādes procesā (Rīgas 
Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Ķīmijas katedra; 
Promocijas darbs ķīmijas tehnoloģijas inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai; Zinātniskie 

https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=llu02
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vadītāji: Dr.habil.chem., Prof. Valdis Kampars, Dr.habil.chem., Prof. Nikolajs Vederņikovs; 
Aizstāvēts 06.12.2012).  

Darba kopsavilkums latviski: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14548/summary.pdf.  
Darba kopsavilkums angliski: https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/14548/summary.pdf.  

Maģistru darbi – 10+2: 

1. Brazdausks, Prans. Notekūdeņu sastāvs pie optimāliem furfurola iegūšanas procesa 

parametriem, 2012 (Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vad. 
LVKĶI Mģ. Māris Puķe). 

2. Fridrihsone, Anda. Rapšu eļļa - atjaunojama izejviela inovatīvu poliuretānu materiālu ieguvei, 
2012 (Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr. 

habil. Chem. Uldis Stirna). 

3. Grīniņš, Juris. Lapkoku koksnes īpašību izmaiņas hidrotermiskās modifikācijas procesā, 2012  
(Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr. 
Bruno Andersons). 

4. Janberga, Anna. Hidrotermiski modificētas lapkoku koksnes ilgizturība pret brūnās trupes 
sēni Coniophora puteana, 2012 (Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr. Ilze 
Irbe). 

5. Kapača, Elīna. Neapstrādātas un hidrotermiski modificētas koksnes ķīmiskās un strukturālās 
izmaiņas mākslīgās novecināšanas procesā, 2012 (Rīgas Tehniskā universitāte, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr. Ingeborga Andersone). 

6. Kirpļuks, Miķelis. Dabas izcelsmes pildvielu ietekme uz talleļļas poliolu putupoliouretānu 

īpašībam, 2012 (Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, 
Vad. LVKĶI Dr. Uģis Cābulis). 

7. Krūmiņa, Lelde. Frakcionēta kviešu salmu lignīna ietekme uz šķērssaistītu poliuretānu 

elastomēru termiskajām un mehāniskajām īpašībām, 2012  (Latvijas Universitāte, Ķīmijas 
fakultāte, Vad. LVKĶI Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa). 

8. Lauberts, Māris. Dabas fenolu polimēru izdalīšana un raksturošana augu izejvielu 
boirafinēšanai, 2012 (Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr.habil.chem. Gaļina 

Teliševa). 

9. Pabērza, Aiga. Poliuretānu putuplastu ieguve no atjaunojamās izejvielas - lignocelulozes, 
2012 (Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI 
Dr. Uģis Cābulis). 

10. Roze, Līga. Zemmolekulāru savienojumu noteikšana un izdalīšana no Latvijā augošiem 
alkšņiem, 2012 (Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr.habil.chem. Gaļina 
Teliševa). 

11. Osica, Izabela. Rigid Polyurethane Foams from Tall Oil Polyols for Thermal Insulation of Log 
House, 2012 (Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology, Poland), Wydzial 
Inzynierii  Materialowej (Faculty of Materials Engineering), Supervisor LSIWC Dr. Ugis Cabulis 
PhD, Eng.). 

12. Plotņikova, Oksana. Teksta un rakstāmpapīra destrukcija paātrinātas vecošanas laikā, 2012  
(Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, KONSULTANTS. 
LVKĶI Konsultants: Mģ. Uldis Grīnfelds) 

Bakalauru darbi – 1:  

1. Stiebra, Laura. Baltalkšņa hemiceluložu emulsiju veidojošās īpašības, 2012  (Rīgas Tehniskā 

universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vad. LVKĶI Dr. Juris Zoldners)  

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14548/summary.pdf
https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/14548/summary.pdf
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4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija 

4.6.1. Reģistrētie un spēkā uzturētie patenti 

2012.gadā ir saņemti 3 Latvijas patenti: 

1. Krasiļņikova, J.; Girgensone, M.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Bikovens, O. Līdzeklis glikozes 

koncentrācijas pazemināšanai asins plazmā. Latvijas patents LV14394B. - Patenti un preču 
zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis (The Official Gazette of the Patent 
Office of the Republic of Latvia "Patenti un preču zīmes"), 20.02.2012, Nr. 2, lp. 172. (IPC: 
A61K31/717, A61P3/10). 

2. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Dižbite, T.; Ponomarenko, J.; Girgensone, M. Līdzeklis 
malondialaldehīda (MDA) koncentrācijas pazemināšanai asins plazmā. Latvijas patents 
LV14499 B. - Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis (The 

Official Gazette of the Patent Office of the Republic of Latvia "Patenti un preču zīmes"),  
20.07.2012, Nr. 7, lp. 952-953. (IPC: A61K31/717, A61P9/10). 

3. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Dižbite, T.; Šejbak, V.; Pavļukovec, A.; Nikolajeva, I. Līdzeklis 
bifidobaktēriju un laktobaktēriju satura paaugstināšanai tievās zarnas gļotādā un pretinfekcijas 

aizsardzības imūno mehānismu stimulēšanai. Latvijas patents LV14569 B. - Patenti un preču 
zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis (The Official Gazette of the Patent 
Office of the Republic of Latvia "Patenti un preču zīmes"), 20.12.2012, Nr. 12, lp. 1691-1692. 
(IPC: A61K31/717, A61P37/04). 

2012. gadā ir iesniegts vēl 1 Latvijas patenta pieteikums: 

4. Krasiļņikova, J.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Trouillas, P.; Ponomarenko, J. Līdzeklis karbonila 
olbaltumvielu l īmeņa pazemināšanai asins plazmā. Latvijas patenta pieteikums LV14615 A. - 
Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis (The Off icial 
Gazette of the Patent Office of the Republic of Latvia "Patenti un preču zīmes") , 20.12.2012, Nr. 
12, lp. 1688. (IPC: C08H7/00, A61K36/00). 
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4.7. Informācija par zinātniskajā institūcijā "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 

institūts" nodarbinātajiem darbiniekiem 2012. gadā 

N.P.K. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Slodze 

Ievēlētais zinātniskais personāls 

1. Ingeborga Andersone Vadošais pētnieks 0,90 

2. Bruno Andersons Vadošais pētnieks 0,90 

3. Uģis Cābulis  Vadošais pētnieks 0,85 

4. Tatjana Dižbite Vadošais pētnieks 1,00 

5. Gaļina Dobele Vadošais pētnieks 1,00 

6. Jānis Grāvītis  Vadošais pētnieks 0,55 

7. Ilze Irbe Vadošais pētnieks 1,00 

8. Vladimirs Jakušins Vadošais pētnieks 0,85 

9. Jānis Rižikovs Vadošais pētnieks 1,00 

10. Uldis Stirna Vadošais pētnieks 1,00 

11. Galija Šuļga Vadošais pētnieks 0,50 

12. Gaļina Teliševa Vadošais pētnieks 1,00 

13. Arnis Treimanis Vadošais pētnieks 0,90 

14. Nikolajs Vederņikovs Vadošais pētnieks 0,90 

15. Jānis Zandersons Vadošais pētnieks 1,00 

16. Juris Zoldners Vadošais pētnieks 0,35 

17. Aivars Žūriņš Vadošais pētnieks 0,80 

18. Mārtiņš Andžs Pētnieks 0,35 

19. Anna Andersone Pētnieks 1,00 

20. Andis Antons Pētnieks 0,10 

21. Aleksandrs Aršaņica Pētnieks 1,00 

22. Oskars Bikovens Pētnieks 0,15 

23. Vladimirs Biziks Pētnieks 0,70 

24. Jūlija Brovkina Pētnieks 0,35 

25. Dace Cīrule Pētnieks 0,80 

26. Jeļena Čirkova Pētnieks 0,70 

27. Jānis Dolacis Pētnieks 0,40 

28. Uldis Grīnfelds Pētnieks 0,90 

29. Sarmīte Janceva Pētnieks 0,70 

30. Irēna Krūma Pētnieks 0,90 

31. Ņina Kurnosova Pētnieks 0,70 

32. Marianna Laka Pētnieks 0,80 

33. Gaļina Ļebedeva Pētnieks 0,60 

34. Brigita Neiberte Pētnieks 0,40 

35. Jevgenija Ponomarenko Pētnieks 0,10 

36. Māris Puķe Pētnieks 1,00 

37. Baiba Spince Pētnieks 1,00 

38. Inese Šāble Pētnieks 0,70 

39. Mārīte Škute Pētnieks 0,80 

40. Ausma Tardenaka Pētnieks 0,70 

41. Ramunas Tupčiauskas Pētnieks 0,20 
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42. Juris Vanags Pētnieks 0,25 

43. Anrijs Verovkins Pētnieks 0,85 

44. Laura Vīķele Pētnieks 0,75 

45. Dzintra Vilsone Pētnieks 0,90 

46. Sanita Vītoliņa Pētnieks 1,00 

47. Viesturs Zeltiņš Pētnieks 0,70 

48. Prans Brazdausks Asistents 0,65 

49. Svetlana Čerņavska Asistents 0,75 

50. Laimonis Deme Asistents 0,70 

51. Anda Fridrihsone Asistents 0,60 

52. Juris Grīniņš Asistents 0,70 

53. Anna Janberga Asistents 0,55 

54. Lil i ja Jašina Asistents 0,80 

55. Vilhelmīne Jurkjāne Asistents 1,00 

56. Elīna Kapača Asistents 0,90 

57. Miķelis Kirpļuks Asistents 0,70 

58. Māris Lauberts Asistents 0,55 

59. Sandra Livča Asistents 0,60 

60. Anete Meija-Feldmane Asistents Bērna kopšanas atvaļ. 

61. Marija Misāne Asistents 0,75 

62. Aiga Pabērza Asistents 0,80 

63. Aigars Pāže Asistents 1,00 

64. Līga Roze Asistents 0,50 

65. Errj Sansonetti  Asistents 0,90 

66. Irina Sevastjanova Asistents 0,80 

67. Valentīns Solodovņiks  Asistents 0,80 

68. Andris Vēveris Asistents 0,50 

69. Aleksandrs Voļperts  Asistents 0,80 

Zinātnes tehniskais personāls 

1. Jānis Āboltiņš Inženieris 0,40 

2. Olga Aņiskeviča Inženieris 0,20 

3. Andis Alfrēds Avots Laborants 0,10 

4. Margarita Baitimirova Laborante 0,05 

5. Ļubova Beļkova Inženiere 0,65 

6. Tatjana Bikova Inženieris 0,10 

7. Ilze Birska Laborants 0,60 

8. Valdis Egle Eksperts 0,20 

9. Jānis Gailis Inženieris 0,70 

10. Oskars Grīgs Inženieris 0,20 

11. Kristīne Grigus Laborante 0,30 

12. Baiba Horste Inženiere 0,90 

13. Antons Jablonskis  Laborants 0,10 

14. Jevgēņijs Jaunslavietis Laborants 0,30 

15. Tatjana Kiseļova Inženieris 0,45 

16. Jeļena Krasiļņikova Inženieris 0,30 

17. Jurijs Kuncevičš Laborants 0,30 

18. Brigita Skaidrīte Lazdiņa Inženiere 0,50 
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19. Guna Nolte Inženieris 0,50 

20. Valērijs Ozols-Kalniņš Inženieris 0,40 

21. Ance Pļavniece Laborants 0,20 

22. Anna Putniņa Inženieris 0,35 

23. Ēriks Samulis Inženieris 0,02 

24. Karina Ščastnaja Inženieris 0,10 

25. Laura Stiebra Inženieris 0,50 

26. Vadims Šakels Inženieris 0,15 

27. Marija Šuļga Inženieris 0,15 

28. Anita Trubača Laborants 0,25 

29. Velta Tupureina Inženieris 0,30 

30. Igors Urbanovičs Inženieris 0,40 

31. Laima Vēvere Laborante 0,60 

32. Natālija Zaharova Inženieris 0,65 

Zinātni apkalpojošais personāls 

1. Irina Morozova Tulkotāja 0,75 

2. Indra Ābeltiņa Sekretāre 1,00 

3. Arnis Kokorevičs Zinātniskais sekretārs 0.60 

4. Mārcis Galiņš Elektronikas inž. 1,00 

5. Antra Kudiņa Grāmatvede 1,00 

6. Ilona Ābeltiņa Grāmatvede 1,00 

7. Vera Čikste Grāmatvede 1,00 

8. Iveta Ušacka Iepirkumu daļa 1,00 

9. Gints Ušackas Galvenais inženieris 1,00 

10. Aina Prikule Darba drošības inženiere 0,55 

11. Viktors Hļevickis Stikla pūtējs 0,60 

12. Eduards Jermolovičs  Elektriķis 1,00 

13. Ēvalds Zupāns Remontatslēdznieks 0,60 

14. Jānis Lukaševics Remontatslēdznieks 1,00 

15. Juris Kerēvics Galdnieks 1,00 
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5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 

Informācija no Valsts sektora zinātniskas iestādes pārskata par zinātnisko darbu izpildi 2012. 

gadā (atbilstoši 06.11.2006 MK Noteikumu Nr. 922 pielikumam Nr. 124)! 

5.1.  Zinātniskās institūcijas finansējuma avoti  

pētniecības darbu veikšanai 2012. gadā 

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
veiktie pētnie-
cības darbi ... 
zinātniskajā 

iestādē 
A B 1 2 

Finansējums pētniecības darbu veikšanai 
pārskata gadā 

31000 1751340 1571845 

tai skaitā: 
Valsts budžeta finansējums 

31100 624111 622111 

no tā: 
valsts l īdzfinansējums Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansējumam zinātniskajai 
darbībai  

31110 - - 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits 
LZP finansējums 

31120 61172 61172 

zinātniskās darbības bāzes finansējums  31130 217277 217277 

valsts pētījumu programmu finansējums  31140 213584 213584 

zinātniskās darbības attīstības finansējums  31150 - - 

valsts pārvaldes institūciju  
pasūtītie pētījumi  

31160 - - 

tirgus orientētie pētījumi  31170 - - 

valsts finansējums starptautiski koordinētai 
pētniecībai (dalībai starptautiskos projektos) 

31180 132078 130078 

ta i  skaitā: 

da l ība Eiropas mēroga s tarptautiskajās pētniecības 
programmās 

31182 132078 130078 

pārejais valsts budžeta finansējums (piemēram, 
pašvaldību finansējums) 

31190 - - 

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskajām personām 

31200 131896 129112 

Ārvalstu finansējums (finansējums, kas 
saņemts no starptautiskām organizācijām vai 
uz starptautisko līguma pamata, no ārzemēm 
saņemtie maksājumi par pētniecības 
pakalpojumiem) 

31300 911803 737092 

tai skaitā no: 
ārvalstu uzņēmumiem 

31310 14898 14898 

Eiropas Komisijas (ieskaitot ES struktūrfondus) 31320 896736 722025 

cita ārvalstu finansējuma 31340 169 169 

Cits finansējums zinātniskajai darbībai kopā 31400 83530 83530 
tai skaitā: 

Ieņēmumi no nomas maksas  

31410 82827 82827 
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5.2. Zinātniskās institūcijas izdevumi zinātnisko darbu veikšanai 2012. gadā 

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
zinātniskie 

darbi veikti ... 
zinātniskajā 

iestādē 

A B 1 2 

Kopējie izdevumi  1300 1751340 1571845 
tai skaitā: 
Kārtējie izdevumi 

1310 1529992 1350497 

tai skaitā: 

darbaspēka izmaksas 

1311 1066851 1066851 

pārējie kārtējie izdevumi  1312 463141 283646 

Kapitālizdevumi 1320 221348 221348 

5.3.  Zinātniskās institūcijas valsts finansējuma izlietojums  
pēc sociālekonomiskā mērķa 

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
zinātniskie 

darbi veikti ... 
zinātniskajā 

iestādē 
A B 1 2 

Valsts finansējums pētniecisko darbu veikšanai 32000 624111 622111 
  6.  Rūpnieciskā ražošana un tehnoloģija 32060 562939 560939 

12.  Fundamentālie pētījumi kādā no zinātņu 
nozarēm 

32120 61172 61172 

 

 

6. Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas institūta struktūrā 

2012. gadā būtiskas pārmaiņas institūta struktūrā nav notikušas. 


